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conjunto se aplicaba la escayola, que al fraguar quedaba 
totalmente adherida a la pasta cerámica, fijando el clavo 
con el cordel amarrado. El resultado simulaba un asa o 
agarradero. 

La escayola, pigmentada en gris para integrar su tona-
lidad, se aplicaba en gran cantidad y sin ningún esquema 
definido. Como refuerzo a la unión de ambos materiales y 
para aumentar el poder de adherencia del conglomerante, 
se realizaban incisiones o rayados en el material original, 
técnica que se utiliza desde antiguo y hasta nuestros días, 
sobre todo en el ámbito de la construcción, donde estas 
marcas, lejos de ser decorativas, carecen de uniformidad 
y se realizaban de una manera muy abrupta. 

Entre los grafitos estudiados encontramos dos tipos 
diferenciados descritos como “ungulaciones” y “esgra-
fiados”. Éstos últimos, los hemos dividido a su vez en 
“reticulados”, “ramiformes” y “haces irregulares”. Los 
“reticulados”, como su propio nombre indica, son marcas 
en forma de red o cuadrícula realizada con una herramien-

ta metálica punzante y dispuesta en la superficie interna 
de la pieza, dejando la impronta de la cabeza del clavo 
en el centro como en la mayoría de los fragmentos (Fig. 
26). Los “ramiformes” son motivos muy esquemáticos 
que consisten en trazos verticales del que emergen trazos 
oblicuos más pequeños (Fig. 27). Otro tipo de esgrafiados 
que diferenciamos son marcas aleatorias y sin dirección 
definida, en forma de “haces irregulares”, elaboradas con 
el mismo tipo de instrumento que los “reticulados”; estas 
señales son las más utilizadas en la construcción para una 
buena adherencia entre capas de morteros o ligantes, por 
ser muy sencillas y rápidas de realizar.

Encontramos otro tipo de marcas aleatorias fruto de 
la remodelación que el Museo Arqueológico sufrió en la 
década de los años 50, donde cambiaron las tendencias 
museográficas y museológicas a raíz del inventario y ca-
talogación de los fondos, trabajo encomendado al profe-
sor J. Lafuente. El discurso expositivo sufrió unas mejo-
ras restituyendo el mobiliario existente por mesas vitrina 
(Llobregat, 1988, 28) donde se desmontaron los pane-
les y se eliminó parte de la escayola en muchos fragmen-
tos, dejando huellas importantes de la herramienta que 
toscamente se utilizó para este fin. Finalmente, distingui-
mos las “ungulaciones”, efectuadas con un instrumento 
metálico con forma de media caña, similar a una gubia 
de carpintero (Fig. 28). Estas marcas son más elaboradas 
que las anteriores, formando un dibujo que podría recor-
dar a motivos vegetales o a las copas de los árboles de 
las pinturas rupestres (Hernández, Ferrer y Catalá, 
2002, 65-66), creando confusión en un primer momento 
sobre su autoría y cronología. 

Lo habitual, para la unión del conglomerado, es rea-
lizar trazos simples y arbitrarios, no es común dedicar 
mucho tiempo a este proceso, ya que la dificultad en la 
elaboración del trazo no implica mayor adherencia y ade-
más, es algo que quedará oculto posteriormente y, por 
tanto, carece de sentido práctico. Todo esto, sumado a 
la similitud con grafitos originales como las “ungulacio-

Figura 28. Detalle de las marcas del tipo “ungulaciones” aparecidas 
en el fragmento nº 3, que nos recuerdan a las copas de árboles.

Figura 26. Fragmento nº 7 donde se conserva un claro ejemplo de 
esgrafiado del tipo “reticulado”.

Figura 27. Detalle de un motivo “ramiforme” encontrado en la cara 
interna del fragmento nº 15.
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nes”, fue lo que nos llevó a pensar en la posibilidad de su 
autenticidad como esgrafiados prehistóricos. 

En la revisión de las piezas, se observó que algunos 
fragmentos todavía conservaban parte de la escayola 
colocada en los años 40 y que afortunadamente, en este 
caso, fueron guardados sin limpiar. Dos de ellos, los nºs 
24 y 30 del catálogo fueron trasladados al Laboratorio de 
Restauración para una intervención puntual, en la que se 
eliminó el conglomerante. Durante el proceso de limpie-
za se hallaron entre los restos de escayola los clavos, con 
el cordel anudado, y su impronta situados en el centro 
de las “ungulaciones”, evidenciado que la relación de los 
mismos era coetánea (Fig. 29), llevándonos a la conclu-
sión, que la datación de estas marcas es contemporánea 
al montaje expositivo del Museo de la década de los cua-
renta y, por tanto, no pertenecen al ingenio creativo de 
nuestros antepasados.

Figura 29. Fotografía de la pieza nº 30, realizada durante el proceso 
de limpieza, donde se aprecian los clavos situados en el centro de 
las “ungulaciones”.



Espátula de hueso, puñal metálico y hacha pulimentada (Catálogo nºs 182, 192 y 96).



Cova del Montgó. 
catálogo de piezas conservadas en   

el Museo Arqueológico Provincial de Alicante
Marco Aurelio Esquembre Bebia 

Palmira Torregrosa Giménez

Fragmento cerámico con decoración incisa campaniforme (Catálogo, nº 61).
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Número 1 
Signatura: CM  4394     CS. 988
Descripción: Fragmento de cuerpo de un vaso paredes 
entrantes.
Decoración impresa cardial: tres bandas de disposición 
horizontal rellenas de trazos  rematados en su parte 
inferior por impresiones del ápice.
Pasta de color marrón. Superficie bruñida al exterior y 
alisada al interior. Desengrasante pequeño.
Restaurado.
Dimensiones: 107 x 124 x 5 mm
(Bernabeu, 1982, Fig. 3.3) 

Número 2
Signatura: CM 559     CS. 1006
Descripción: Fragmento de borde y cuerpo de un vaso 
semiesférico. Borde recto. Labio convexo. 
Decoración impresa cardial: motivos en zigzag en dos 
bandas delimitadas por líneas horizontales, una de ellas 
inmediata al labio. Presenta el arranque erosionado de 
un apéndice.
Pasta de color marrón. Superficie bruñida - erosionada 
al exterior y alisada - erosionada al interior. Desengra-
sante pequeño.
Dimensiones: 137 x 121 x 11 mm
(Aparicio et alii, 1983, Fig. 21; Bernabeu, 1982, Fig. 
3:2) 

Número 3
Signatura: CM 518     CS. 1014
Descripción: Fragmento de borde recto. Labio convexo.
Decoración impresa cardial: trazos verticales distribui-
dos irregularmente a lo largo de toda la  superficie. Por 
encima, próximo al labio, presenta un cordón horizontal 
decorado con impresiones.
Pasta de color gris. Superficie bruñida al  exterior y 
alisada al interior. Desengrasante pequeño.
Dimensiones: 116 x 89 x 10 mm

Número 4     
Signatura: CM 523     CS. 1070
Descripción: Fragmento de borde recto. Labio plano. 
Decoración impresa cardial: líneas verticales distribui-
das irregularmente a lo largo de toda la  superficie. Por 
encima, inmediato al labio, presenta un cordón hori-
zontal decorado con ungulaciones, del que parte una 
lengüeta de sección cuadrada.
Pasta de color gris. Superficie bruñida al exterior y 
alisada al interior. Desengrasante pequeño.
Dimensiones: 195 x 139 x 12 mm
(Bernabeu, 1982, fig. 3:1; Salva, 1966, Lám. I:6)  
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Número 5
Signatura: CM 522     CS. 1034
Descripción: Fragmento de borde exvasado. Labio 
convexo.
Decoración impresa cardial: cinta horizontal decorada 
con líneas verticales enmarcadas por dos líneas horizon-
tales.
Pasta de color marrón. Superficie bruñida al exterior y 
alisada al interior. Desengrasante pequeño.
Mal conservado.
Dimensiones: 58 x 71 x 13 mm
(Aparicio et alii, 1983, Fig. 19; Bernabeu, 1982, 
Fig.2:1)  

Número 6    
Signatura: CM 502     CS. 1035
Descripción: Fragmento de borde entrante. Labio 
convexo.
Decoración impresa cardial: dos líneas horizontales 
inmediatas al labio, bajo las cuales se desarrolla una 
cinta horizontal irregular decorada con líneas verticales. 
Por debajo de la misma, se observan, rellenos de trazos, 
motivos triangulares con el vértice hacia abajo.
Pasta de color gris. Ambas superficies erosionadas. 
Desengrasante pequeño.
Mal conservado.
Dimensiones: 61 x 46 x 11 mm
(Bernabeu, 1982, Fig. 2:4)  
     

Número 7
Signatura: CM 544     CS. 1032
Descripción: Fragmento de un vaso de paredes entran-
tes. Borde exvasado diferenciado. Labio apuntado.
Decoración impresa cardial: ancha banda inmediata al 
labio compuesta por una sucesión de motivos en zigzag. 
En el labio: trazos oblicuos y paralelos.
Pasta de color negro. Ambas superficies bruñidas. Des-
engrasante mediano.
Dimensiones: 49 x 62 x 8 mm

Número 8 
Signatura: CM 531     CS. 1033
Descripción: Fragmento de borde recto. Labio convexo.
Decoración impresa cardial: estrechas bandas exentas de 
disposición horizontal rellenas de trazos oblicuos.
Pasta de color negro. Superficie exterior bruñida e inte-
rior alisada. Desengrasante pequeño.
Dimensiones: 66 x 59 x 8 mm
(Bernabeu, 1982, Fig. 2:5)   

Número 9
Signatura: CM 545     CS. 1030
Descripción: Fragmento de borde entrante. Labio 
convexo.
Decoración impresa cardial: parte de una banda rellena 
de trazos, dispuesta por debajo de un cordón horizontal 
con ungulaciones. 
Pasta marrón – gris. Superficie erosionada al exterior y 
alisada al interior. Desengrasante pequeño.
Dimensiones: 46 x 39 x 14 mm

Número 10
Signatura: CM 541-553     CS. 1015
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración impresa cardial: bajo un cordón liso, se 
disponen, ocupando toda la superficie, trazos verticales 
y oblicuos de distribución irregular. 
Pasta marrón. Superficie alisada al exterior y erosionada 
al interior. Desengrasante mediano.
Mal conservado.          
Dimensiones: 123 x 98 x 9 mm

Número 11
Signatura: CM 546     CS. 1031
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración impresa cardial: líneas verticales de 
distribución irregular, dispuestas a lo largo de toda la 
superficie.
Pasta marrón. Superficie alisada al exterior y erosionada 
al interior. Desengrasante mediano.
Mal conservado.          
Dimensiones: 102 x 91 x 8 mm

Número 12
Signatura: CM 535     CS. 1016
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración impresa cardial: líneas de distribución irre-
gular, dispuestas a lo largo de toda la superficie.
Pasta  marrón. Superficie alisada al exterior y erosiona-
da al interior. Desengrasante mediano.
Mal conservado.             
Dimensiones: 85 x 60 x 11 mm

Número13 
Signatura: CM 539     CS. 1012
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración impresa cardial: ancha franja compuesta 
por líneas verticales paralelas, de la que parten trazos 
cortos oblicuos y paralelos rematados con la impresión 
del ápice. Pasta marrón. Superficie bruñida al exterior y 
erosionada al interior. Desengrasante mediano.           
Dimensiones: 78 x 59 x 10 mm
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Número 14
Signatura: CM 540     CS. 1020
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración impresa cardial: líneas impresas paralelas, 
que conforman dos bandas de las que parten trazos cor-
tos oblicuos rematados con la impresión del ápice.
Pasta marrón. Superficie bruñida al exterior y alisada al 
interior. Desengrasante pequeño 
Dimensiones: 58 x 40 x 8 mm
(Salva, 1966, Lám. I: 2) 

Número 15
Signatura: CM 537     CS. 1026
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración impresa cardial: parte de una franja rellena 
de trazos que ocupa toda la superficie.
Pasta negra. Superficie bruñida al exterior y alisada 
- erosionada al interior. Desengrasante pequeño.
Dimensiones: 52 x 36 x 6 mm

Número 16
Signatura: CM 53?     
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración impresa cardial: parte de un motivo que 
ocupa casi toda la superficie.
Pasta negra. Superficie bruñida al exterior y alisada al 
interior. Desengrasante pequeño.
Dimensiones: 37 x 33 x 7 mm

Número 17
Signatura: CM 519     CS. 1023
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración impresa: cordón, parcialmente erosionado, 
decorado con impresiones de instrumento. Por enci-
ma y por debajo del mismo se desarrollan dos bandas 
horizontales decoradas con técnicas diferenciadas, la 
superior cardial y la inferior impresa de instrumento.
Pasta marrón. Superficie alisada al exterior y erosionada 
al interior. Desengrasante pequeño.
Dimensiones: 50 x 32 x 8 mm

Número 18     
Signatura: CM 543     CS. 1040
Descripción: Fragmento de un vaso de paredes entran-
tes. Borde exvasado diferenciado. Labio apuntado.
Decoración impresa de instrumento: banda inmediata al 
labio que, con un desarrollo irregular, queda compuesta 
por una sucesión de líneas horizontales.
Pasta de color marrón. Ambas superficies alisadas. Des-
engrasante mediano.
Dimensiones: 60 x 78 x 9 mm

Número 19
Signatura: CM 521     CS. 1038
Descripción: Fragmento de asa.
Decoración impresa de instrumento: líneas paralelas 
de disposición vertical y horizontal que encuadran dos 
bandas de trazos verticales y paralelos.
Pasta marrón. Superficie bruñida al exterior y erosiona-
da al interior. Desengrasante pequeño. 
Dimensiones: 51 x 48 x 13 mm

Número 20
Signatura: CM 520     CS. 1004
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración impresa de instrumento: franja rellena de 
líneas de trazo irregular.
Pasta marrón. Superficie alisada al exterior y  erosiona-
da al interior. Desengrasante mediano.
Mal conservado.          
Dimensiones: 62 x 72 x 9 mm

Número 21
Signatura: CM 542     CS. 1039
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración impresa de instrumento e incisa: líneas 
impresas verticales paralelas conformando dos bandas 
curvadas delimitadas por líneas incisas. Presenta un 
arranque de apéndice.
Pasta marrón. Superficie bruñida - erosionada al exterior 
y alisada - erosionada al interior. Desengrasante media-
no.
Dimensiones: 77 x 60 x 8 mm
(Bernabeu, 1982, Fig. 5:1)

Número 22
Signatura: CM 4935     CS. 987
Descripción: Fragmento de borde y cuerpo de un vaso 
elipsoide vertical. Borde entrante.  Labio convexo.
Decoración impresa: motivos circulares dispuestos en 
tres líneas horizontales curvadas que recorren el cuerpo 
entrelazando los apéndices (un asa vertical y dos len-
güetas).
Pasta marrón. Superficie bruñida al exterior y erosiona-
da al interior. Desengrasante pequeño.
Restaurado.
Dimensiones: 88 mm de altura, 82 mm. de  diámetro en 
la boca y 6 mm de espesor
(Bernabeu, 1982, Fig. 5:4; Llobregat, 1966, 133, 
Fig. 4; Llobregat, 1989, 53; Salva, 1966, Lám. III: 6; 
Soler, 2002, 191, Lám. 64, 6)    
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Número 23
Signatura: CM 556     CS. 1000
Descripción: Fragmento de borde y cuerpo de un vaso 
elipsoide vertical. Borde exvasado diferenciado. Labio 
apuntado.
Decoración impresa: dos pares de líneas paralelas y 
curvadas, compuestas por una sucesión de motivos cir-
culares, que convergen en una lengüeta con dos perfora-
ciones circulares transversales.
Pasta marrón. Superficie bruñida - erosionada al exterior 
y alisada - erosionada al interior. Desengrasante grande.           
Dimensiones: 95 x 89 x 7 mm
(Bernabeu, 1982, Fig.5:5)

Número 24
Signatura: CM 557     CS. 991
Descripción: Fragmento de borde y cuerpo de un vaso 
carenado. Cuerpo superior troncocónico. Borde exvasa-
do  diferenciado. Labio convexo.
Decoración impresa: impresiones circulares alineadas. 
Inmediato al labio, par de líneas horizontales y parale-
las, del que cuelgan otros dos que convergen en el inicio 
de la carena.  
Pasta marrón con concreciones. Superficie bruñida al 
exterior y erosionada al interior. Desengrasante media-
no. 
Dimensiones: 121 x 96 x 6 mm
(Salva, 1966, Lam. II:2)

Número 25
Signatura: CM 490     CS. 1028
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración incisa: líneas paralelas y perpendiculares.
Pasta gris. Superficie alisada al exterior y erosionada al 
interior. Desengrasante mediano.
Dimensiones: 29 x 25 x 8 mm 

Número 26       
Signatura: CM 485     CS. 1005
Descripción: Fragmento de un vaso de paredes entran-
tes. Borde recto. Labio convexo. Decoración incisa: 
franja desde el borde compuesta por líneas incisas hori-
zontales y paralelas, la inferior cruzada por trazos cortos 
y perpendiculares. Presenta una asa vertical.
Pasta gris. Superficie alisada - erosionada al exterior y 
erosionada al interior. Desengrasante mediano.
Mal conservado.          
Dimensiones: 57 x 55 x 7 mm

Número 27 
Signatura: CM 449     CS. 1067
Descripción: Fragmento de borde de un vaso elipsoide 
vertical. Borde entrante. Labio convexo. Presenta un asa 
de cinta de disposición vertical que arranca del mismo 
labio.
Decoración incisa. Sobre el asa, dos franjas de  líneas 
verticales y paralelas que parten del labio y acaban en 
tres líneas horizontales rematadas por una sucesión de 
trazos verticales; en el cuerpo, banda de líneas incisas 
de disposición horizontal con pequeños trazos verticales 
cruzados; y en el labio líneas oblicuas y paralelas.
Pasta de color gris. Ambas superficies alisadas. Desen-
grasante pequeño.           
Dimensiones: 104 x 103 x 8 mm
(Bernabeu, 1982, Fig. 6:2; Llobregat, 1989, p. 35)

Número 28
Signatura: CM 547     CS. 1018
Descripción: Fragmento de borde exvasado con asa 
tubular de disposición vertical. Decoración incisa: franja 
de líneas paralelas de trazo irregular que arrancan de la 
parte inferior del asa.
Pasta marrón. Superficie exterior bruñida e interior 
erosionada. Desengrasante mediano.           
Dimensiones: 50 x 48 x 14 mm 
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Número 29
Signatura: CM Grupo Gata nº V 780     CS. 1065
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración incisa: franja de líneas paralelas y horizon-
tales por debajo de otras curvas y convergentes.
Pasta roja. Superficie alisada - erosionada al exterior y 
erosionada al interior. Desengrasante mediano.          
Dimensiones: 59 x 73 x 7 mm 

Número 30
Signatura: CM 486     CS. 990
Descripción: Fragmento de borde y cuerpo de un vaso 
esférico. Borde entrante. Labio convexo.
Decoración incisa: banda compuesta por tres líneas de 
disposición horizontal rellena por trazos cortos vertica-
les y paralelos. De la misma parte una banda compuesta 
por cuatro líneas verticales que queda rellena por trazos 
cortos horizontales y paralelos. Se observa un orificio 
inmediato al labio.
Pasta marrón. Ambas superficies alisadas -  erosionadas. 
Desengrasante mediano.
Dimensiones: 92 x 98 x 7 mm 
(Bernabeu, 1982, Fig. 7:1)

Número 31
Signatura: CM 564     CS. 1044
Descripción: Fragmento de cuerpo con asa de disposi-
ción vertical.
Decoración incisa: franja de líneas paralelas y hori-
zontales, bajo las que se desarrollan motivos de líneas 
curvas paralelas. Sucesión de líneas horizontales y 
paralelas en el asa.
Pasta marrón – gris. Superficie bruñida - erosionada al 
exterior y erosionada al interior. Desengrasante media-
no.
Dimensiones: 62 x 79 x 6 mm

Número 32
Signatura: CM 563     CS. 1042
Descripción: Fragmento de un vaso de paredes entran-
tes. Borde exvasado. Labio curvo.
Decoración incisa: franja de líneas curvas y paralelas 
desde el borde. Pequeños trazos en el labio. Presenta 
una lengüeta.
Pasta marrón, superficie alisada al exterior y erosionada 
al interior. Desengrasante mediano.
Dimensiones: 59 x 56 x 5 mm

Número 33
Signatura: CM 565     CS. 1043
Descripción: Fragmento de un vaso de paredes entran-
tes. Borde exvasado. Labio convexo.
Decoración incisa: franja de líneas curvadas y parale-
las de disposición horizontal desde el borde y a ambos 
lados y por debajo de una lengüeta. Por encima de ésta, 
líneas verticales y paralelas; y por debajo de la franja 
descrita, trazos paralelos, más cortos y curvos de dispo-
sición horizontal. 
Pasta marrón, superficie alisada - erosionada al exte-
rior y alisada - erosionada al interior. Desengrasante  
mediano.            
Dimensiones: 58 x 84 x 6 mm 

Número 34
Signatura: CM 541     CS. 1041
Descripción: Fragmento de borde y cuerpo de un vaso 
de paredes entrantes. Borde exvasado. Labio erosiona-
do.
Decoración incisa: franjas de líneas curvadas y parale-
las de disposición horizontal desde el borde y a ambos 
lados y por debajo de una lengüeta. Por encima de ésta, 
líneas verticales y paralelas. 
Pasta marrón - gris. Ambas superficies alisadas. Desen-
grasante mediano.           
Dimensiones: 77 x 47 x 7 mm

Número 35   
Signatura: CM 524     CS. 994
Descripción: Fragmento de borde entrante. Labio 
convexo.
Decoración incisa: par de líneas en zigzag, horizontales 
y paralelas. Presenta un pequeño mamelón.
Pasta gris. Superficie alisada al exterior y erosionada al 
interior. Desengrasante mediano.           
Dimensiones: 82 x 68 x 7 mm 
(Bernabeu, 1982, Fig. 6:3; Salva, 1966, Lám. II:1) 

Número 36
Signatura: CM 489     CS. 1037
Descripción: Fragmento de borde recto. Labio convexo.
Decoración incisa: líneas verticales en la superficie y 
trazos paralelos en el labio. Pasta marrón: Superficies 
erosionadas. Desengrasante mediano.
Mal conservado.          
Dimensiones: 24 x 34 x 9 mm
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Número 37
Signatura: CM Grupo Gata nº 37     CS. 1069        
Descripción: Fragmento de borde recto. Labio apunta-
do.
Decoración incisa: franja horizontal  de líneas verticales 
paralelas por debajo de un motivo espigado de disposi-
ción vertical.
Pasta marrón. Superficie bruñida al exterior y erosiona-
da al interior. Desengrasante mediano.          
Dimensiones: 44 x 31 x 7 mm

Número 38
Signatura: CM 527     CS. 1061
Descripción: Fragmento de cuerpo de un vaso con 
posible borde diferenciado. Decoración impresa rellena 
de pasta roja: trazos oblicuos horizontales y verticales 
formando motivos espigados y un motivo esteliforme.
Pasta anaranjada. Superficie alisada. Desengrasante 
mediano. 
Dimensiones: 63 x 70 x 8 mm 
(Bernabeu, 1982, Fig. 8:1; Salva, 1966, Fig. II:9)

Número 39 
Signatura: CM 562     CS. 989
Descripción: Fragmento de borde y cuerpo de un vaso 
elipsoide horizontal. Borde entrante. Labio convexo.
Decoración esgrafiada: franja de disposición horizontal 
inmediata al labio a base de líneas en zigzag paralelas y 
de desarrollo vertical, de las que parten pequeños trazos 
horizontales y paralelos.
Pasta marrón, superficie exterior bruñida e interior ero-
sionada. Desengrasante pequeño.
Restaurado.          
Dimensiones: 94 x 112 x 8 mm 
(Bernabeu, 1982, Fig. 7:3; Soler, 2002, 191, nº 122, 
Lám. 63, 10)

Número 40
Signatura: CM 554     CS. 1066
Descripción: Fragmento de borde y cuerpo de un vaso 
de perfil compuesto. Cuerpo inferior semiesférico 
y  cuerpo superior troncocónico. Borde recto. Labio 
convexo. Decoración esgrafiada: banda de disposición 
horizontal en el borde, compuesta por una sucesión de 
triángulos con el vértice hacia abajo,  rellenos de trazos 
paralelos. Por debajo de ésta y hasta la carena, líneas en 
zigzag horizontales y paralelas, la primera entrecruzada 
por un trazo irregular y continuo.
Pasta marrón, superficie bruñida al exterior y alisada al 
interior. Desengrasante pequeño.          
Dimensiones: 120 mm de diámetro en la carena, 72 mm 
de diámetro en la boca y 6 mm de espesor.
(Bernabeu, 1982, Fig. 10:2; Bernabeu, 1989, Fig. 
II.7:5; Martí, 1985, Fig. 9:9;  Martí  et alii, 1980, Fig. 
62: 9; Salva, 1966, Lám. II: 6; Soler 2002,  192, nº 
123, Lám. 64, 9)

Número 41
Signatura: CM 525     CS. 1060
Descripción: Fragmento de borde exvasado. Labio 
convexo.
Decoración esgrafiada. Línea en zigzag inmediata al 
labio. Por debajo se observa un motivo ramiforme verti-
cal. En el labio, trazos paralelos. 
Pasta de color negro. Ambas superficies bruñidas. Des-
engrasante pequeño.             
Dimensiones: 49 x 62 x 6 mm          
(Bernabeu, 1982, Fig. 10:1; Llobregat, 1989, p. 34; 
Martí, 1985, Fig. 9:1; Martí et alii, 1980, Fig. 62: 1; 
Martí y Hernández, 1988, Lám XVd; Salva, 1966, 
Lám. II: 4; Soler 2002, 192, nº 124, Lám. 64, 8) 

Número 42
Signatura: CM 508     CS. 1008
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración peinada e impresa: Líneas en zigzag para-
lelas y de desarrollo vertical que acaban en una línea 
horizontal de trazos impresos.
Pasta gris. Superficie alisada-erosionada al exterior y 
erosionada al interior. Desengrasante pequeño.   
Dimensiones: 44 x 43 x 5 mm         

Número 43
Signatura: CM 483     CS. 1051
Descripción: Fragmento de borde y cuerpo de un vaso 
de paredes entrantes. Borde exvasado. Labio convexo.
Decoración plástica: tres pequeños mamelones en el 
borde. En el cuerpo se desarrolla el arranque de un 
apéndice.
Pasta marrón. Superficie bruñida al exterior y alisada al 
interior. Desengrasante mediano.
Dimensiones: 72 x 59 x 9 mm
(Bernabeu, 1982, Fig.7:4)                        

Número 44
Signatura: CM 481     CS. 1047
Descripción: Fragmento de borde recto. Labio convexo.
Presenta un asa de cinta vertical que arranca desde el 
labio.
Decoración acanalada: a ambos lados del asa, franja de 
trazos de disposición  horizontal.
Pasta marrón. Superficie alisada. Desengrasante peque-
ño.
Dimensiones: 86 x 56 x 9 mm 

Número 45
Signatura: CM 488     CS. 1050
Descripción: Fragmento de borde entrante. Labio 
convexo.
Decoración acanalada: a ambos lados de una lengüeta, 
franja de trazos de disposición horizontal.
Pasta marrón. Superficie alisada. Desengrasante media-
no.
Dimensiones: 57 x 54 x 8 mm 
(Bernabeu, 1982, Fig. 7: 6)                        
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Número 46
Signatura: CM 517     CS. 1036
Descripción: Fragmento de borde recto. Labio plano.
Presenta una lengüeta vertical.
Decoración acanalada: sucesión de trazos verticales des-
de el labio hasta la mitad del desarrollo de la lengüeta.
Pasta marrón. Superficie alisada - erosionada. Desengra-
sante mediano.
Dimensiones: 134 x 110 x 9 mm 

Número 47
Signatura: CM 516     CS. 1052
Descripción: Fragmento de borde ligeramente exvasa-
do. Labio plano.
Presenta una lengüeta vertical.
Decoración acanalada: sucesión de trazos verticales des-
de el labio hasta la mitad del desarrollo de la lengüeta.
Pasta marrón, superficie alisada - erosionada. Desengra-
sante mediano.
Puede formar parte del mismo recipiente que el anterior. 
Dimensiones: 150 x 134 x 9 mm
(Bernabeu, 1982, Fig. 6:1)

Número 48
Signatura: CM 494     CS. 1049
Descripción: Fragmento de borde recto. Labio plano.
Decoración acanalada: franja de trazos verticales inme-
diata al labio, por encima de otra compuesta por trazos 
horizontales.
Pasta roja. Superficie alisada - erosionada al exterior y 
erosionada al interior. Desengrasante mediano.
Dimensiones: 99 x 56 x 11 mm        

Número 49
Signatura: CM 566     CS. 1053
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración pintada en rojo: banda de trazo continuo en 
zigzag y debajo otra, probablemente similar, afectada 
por la rotura. Por debajo de la conservada se aprecia otra 
banda compuesta por una sucesión de trazos verticales y 
paralelos.
Pasta gris. Superficie alisada. Desengrasante mediano.           
Dimensiones: 103 x 57 x 8 mm          
(Bernabeu, 1982, Fig. 12:2; Boronat, 1983, Figs. 16 
y 18; San Valero, 1950, Fig. 16ª; Soler 2002, 192, nº 
126, Lám. 63, 6)                       

Número 50
Signatura: CM 558     CS. 1054
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración pintada en rojo. Banda de trazo continuo en 
zigzag. Por debajo se aprecia parte de otro motivo.
Pasta marrón. Superficie alisada al exterior y erosionada 
al interior. Desengrasante mediano.
Dimensiones: 107 x 75 x 10 mm 
(Boronat, 1983, Fig. 18; Soler 2002, 192, nº 126, 
Lám. 63, 4)                                     

Número 51
Signatura: CM 555     CS. 1055
Descripción: Fragmento de cuerpo. Decoración pintada 
en rojo. Banda en zigzag. Por debajo se aprecia restos 
de otro motivo.
Pasta marrón. Superficie alisada al exterior y erosionada 
al interior. Desengrasante mediano.  Puede formar parte 
del mismo recipiente que el anterior.
Dimensiones: 81 x 91 x 8 mm
(Boronat, 1983, Fig. 18; Soler 2002, 192, nº 126, 
Lám. 63, 5)                                              

Número  52
Signatura: CM 560     CS. 1056
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración pintada: banda de motivos triangulares.
Pasta marrón. Superficie alisada al exterior y erosionada 
al interior. Desengrasante mediano. Puede formar parte 
del mismo recipiente que el anterior.
Dimensiones: 57 x 64 x 7 mm 
(Boronat, 1983, Figs. 16 y 17; Soler 2002, 192, nº 
126, Lám. 63, 2)                        

Número 53
Signatura: CM 525     CS. 1057
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración pintada en rojo: banda de trazos verticales. 
Por debajo, restos de otro motivo.
Pasta marrón. Superficie alisada al exterior y erosionada 
al interior. Desengrasante mediano. Puede formar parte 
del mismo recipiente que el anterior.           
Dimensiones: 56 x 65 x 8 mm
(Boronat, 1983, Figs 16 y 17; San Valero, 1950, Fig. 
16B; Soler 2002, 192, nº 126, Lám. 63, 3)                  
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Número 54
Signatura: CM 529     CS. 1058
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración pintada en rojo: banda compuesta por una 
sucesión de trazos verticales. Pasta marrón. Superficie 
alisada al interior y erosionada al exterior. Desengrasan-
te mediano. Puede formar parte del mismo recipiente 
que el anterior.
Dimensiones: 34 x 49 x 11 mm         
(Boronat, 1983, Fig. 17; Soler 2002, 192, nº 126, 
Lám. 63, 7)                       

Número 55
Signatura: CM 567     CS. 1059
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración pintada en rojo: Bandas de disposición 
horizontal, dos en zigzag y dos de motivos triangulares 
que se alternan. 
Pasta marrón. Superficie alisada al exterior y erosionada 
al interior. Desengrasante mediano. Puede formar parte 
del mismo recipiente que el anterior.
Dimensiones: 160 x 145 x 8 mm
(Bernabeu, 1982, Fig. 12:1; Boronat, 1983, Figs. 16 
y 17; San Valero, 1950, Fig. 16B; Soler 2002, 192, 
nº 126, Lám. 63, 1) 

Número 56
Signatura: CM 487     CS. 1001
Descripción: Fragmento de borde recto. Labio convexo.
Presenta una lengüeta horizontal con tres perforaciones 
transversales y parte de una cuarta. 
Pasta marrón. Superficie alisada - erosionada al exte-
rior y alisada - erosionada al interior. Desengrasante 
mediano.          
Dimensiones: 51  x 64 x 10 mm       
(Bernabeu, 1982, Fig. 9:7)

Número 57
Signatura: CM 484     CS. 998
Descripción: Fragmento de borde recto. Labio apunta-
do.
Presenta un asa tubular de disposición horizontal.
Pasta marrón. Superficie bruñida al exterior y alisada al 
interior. Desengrasante mediano.          
Dimensiones: 60  x 67 x 8 mm       

Número 58
Signatura: CM 482     CS. 997
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Presenta una lengüeta con dos perforaciones transversa-
les.
Pasta marrón, superficie bruñida - erosionada al exte-
rior y alisada - erosionada al interior. Desengrasante 
mediano.          
Dimensiones: 53  x 72 x 7 mm       

Número 59
Signatura: CM 515     CS. 992
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración incisa: línea horizontal de la que parte una 
banda de motivos triangulares por encima de dos franjas 
de líneas incisas y paralelas. Debajo, se desarrolla una 
línea horizontal de la que parten trazos cortos oblicuos 
que conforman motivos triangulares.
Pasta marrón. Superficie alisada - erosionada. Desengra-
sante mediano.  
Dimensiones: 129 x 112 x 10 mm

Número 60
Signatura: CM 514     CS. 1045
Descripción: Fragmento de borde y cuerpo de un vaso 
paredes entrantes. Borde recto diferenciado. Labio pla-
no, engrosado externo.
Decoración incisa: tres bandas exentas de disposición 
horizontal compuestas por líneas horizontales, y entre 
éstas trazos verticales, muy juntos y paralelos.
Pasta negra. Superficie bruñida - erosionada al exterior 
y erosionada al interior. Desengrasante mediano. 
Dimensiones: 107 x 118 x 10 mm
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Número 61
Signatura: CM498     CS. 1003
Descripción: Fragmento de borde y cuerpo de un vaso 
semiesférico. Labio convexo. Decoración incisa: franja 
inmediata al labio compuesta por una sucesión de ángu-
los con el vértice hacia arriba por encima de tres líneas 
horizontales paralelas. Por debajo, dos bandas horizon-
tales exentas rellenas por una retícula compuesta por 
trazos perpendiculares y paralelos.
Pasta gris. Superficie bruñida al exterior y bruñida - ero-
sionada al interior. Desengrasante mediano.
Dimensiones: 54 x 41 x 8 mm 
(Bernabeu, 1984, Fig. 39:AM2; Salva, 1966, Lám. II: 
10; Soler 2002, 192, nº 127, Lám. 64, 11)

Número 62
Signatura: CM 550     CS. 1027
Descripción: Fragmento de borde exvasado. Labio 
convexo.
Decoración incisa: tres bandas delimitadas por líneas 
horizontales y rellenas por trazos oblicuos cruzados 
conformando una retícula. Presenta restos de relleno de 
pasta blanca.
Pasta marrón. Superficie  bruñida al exterior erosionada 
al interior. Desengrasante pequeño.         
Dimensiones: 50 x 42 x 4 mm 

Número 63
Signatura: CM 536     CS. 1029
Descripción: Fragmento de borde exvasado. Labio 
convexo.
Decoración incisa: parte de una retícula compuesta por 
trazos oblicuos cruzados. Pasta marrón, Superficie bru-
ñida al exterior y erosionada al interior. Desengrasante 
pequeño.
Dimensiones: 36 x 34 x 7 mm

Número 64
Signatura: CM 551     CS. 1011
Descripción: Fragmento de borde entrante. Labio 
apuntado.
Decoración inciso - impresa: dos bandas exentas de dis-
posición horizontal, delimitadas por dos líneas horizon-
tales y rellenas de trazos oblicuos que conforman una 
retícula. Por encima de la banda inferior se determina 
una sucesión de impresiones pseudocirculares.
Pasta negra. Superficie bruñida al exterior y erosionada 
al interior. Desengrasante mediano.           
Dimensiones: 50 x 48 x 8 mm 
(Bernabeu, 1984, Fig. 39: AM1; Soler 2002, 192, nº 
128, Lám. 64, 12)                      

Número 65
Signatura: CM 511     CS. 1063
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración inciso – impresa: ancha banda compuesta 
por cuatro franjas de disposición horizontal delimita-
das por líneas incisas. La superior y la tercera, rellenas 

por líneas horizontales de impresiones; la segunda y 
la cuarta, por una sucesión de trazos cortos, oblicuos y 
paralelos.
Pasta marrón y negra. Superficie bruñida - erosionada al 
exterior y erosionada al interior. Desengrasante pequeño.           
Dimensiones: 71 x 65 x 7 mm       

Número 66
Signatura: CM 503     CS. 1046
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración inciso – impresa: parte de dos bandas exen-
tas de disposición horizontal, quedando de la superior 
una franja rellena de impresiones pseudocirculares, en 
medio de dos más estrechas. La superior muy afectada 
por la fractura, delimitada por dos líneas horizontales 
incisas y rellenas por una sucesión de trazos oblicuos 
y paralelos realizados con la misma técnica. La  banda 
inferior pudo presentar el mismo esquema decorativo, 
apreciándose una de las franjas con los motivos incisos, 
y por debajo parte de otra franja que se consigue con el 
relleno de impresiones pseudocirculares.
Pasta marrón. Superficie bruñida al exterior y erosiona-
da al interior. Desengrasante mediano.           
Dimensiones: 94 x 54 x 7 mm

Número 67
Signatura: CM 512     CS. 1025
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración inciso – impresa: franja delimitada por 
dos líneas paralelas incisas y rellena por una sucesión 
de puntos impresos dispuestos en dos filas; por debajo 
trazos oblicuos incisos.
Pasta marrón. Ambas superficies erosionadas. Desengra-
sante mediano.
Mal conservado.          
Dimensiones: 32 x 44 x 10 mm 

Número 68
Signatura: CM 504     CS. 1002
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración inciso - impresa: se aprecian parte de dos 
bandas de disposición horizontal rellenas de líneas de 
puntos impresos que se alterna con otras dos compues-
tas por motivos incisos. De éstas, en la superior se con-
serva una línea horizontal, como límite superior de un 
relleno conseguido mediante la sucesión de ángulos; y 
en la inferior una línea horizontal, como límite superior 
de un relleno conseguido mediante la sucesión de líneas 
oblicuas y paralelas.
Pasta gris. Ambas superficies erosionadas. Desengrasan-
te mediano.
Mal conservado.          
Dimensiones: 67 x 72 x 11 mm
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Número 69
Signatura: CM 506     CS. 1017
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración inciso – impresa: se conserva una línea de 
impresiones circulares muy afectada por la fractura, 
por encima de tres franjas: una delimitada por un par 
de líneas horizontales incisas y rellena de trazos incisos 
conformando una retícula; otra compuesta por un par 
de líneas horizontales separadas, conseguidas mediante 
la sucesión de puntos impresos; y otra de la que sólo se 
aprecia una línea horizontal incisa, concebida como lí-
mite superior de un relleno compuesto por una sucesión 
de trazos incisos, oblicuos y paralelos. 
Pasta gris. Superficie bruñida - erosionada al exterior y 
erosionada al interior. Desengrasante mediano.
Dimensiones: 80 x 43 x 8 mm 

Número 70
Signatura: CM 552     CS. 1064
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración inciso – impresa: ancha banda compues-
ta por cinco franjas. La superior muy afectada por la 
fractura, la tercera y la quinta quedan compuestas por 
líneas paralelas de disposición horizontal; la segunda y 
la cuarta por un par de líneas horizontales conseguidas 
mediante la sucesión de impresiones en media luna. Por 
debajo y separada se aprecia otra franja compuesta por 
líneas incisas y paralelas. Pasta marrón. Superficie bru-
ñida al exterior y erosionada al interior. Desengrasante 
pequeño.           
Dimensiones: 67 x 56 x 6 mm       

Número 71 
Signatura: CM 538     CS. 1022
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración inciso- impresa: línea de impresiones circu-
lares de la que parten trazos rectos incisos.
Pasta marrón. Superficie bruñida al exterior y erosiona-
da al interior. Desengrasante mediano.
Dimensiones: 52 x 48 x 7 mm

Número 72
Signatura: CM 528     CS. 996
Descripción: Fragmento de cuerpo de un vaso de 
tendencia elipsoide vertical, con arranque de borde 
diferenciado.
Decoración inciso – impresa: franja de líneas incisas 
horizontales y paralelas. Las dos inferiores quedan relle-
nas por trazos impresos, oblicuos y paralelos. De ésta, 
cuelga una banda de motivos triangulares, de la que 
parte otra similar de disposición vertical.  Se observa 
un  relleno de pasta roja que afecta parcialmente a la 
decoración.
Pasta marrón. Superficie bruñida al exterior y sin tratar 
al interior. Desengrasante pequeño.           
Dimensiones: 84 x 53 x 8 mm 
(Bernabeu, 1982, Fig.7:5, Lám. I: 1; Segarra, 1985, 
Fig. 4)                       

Número 73
Signatura: CM 549-534     CS. 1013
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración inciso - impresa: dos bandas compuestas por 
tres franjas de disposición horizontal delimitadas por 
líneas incisas y rellenas de trazos verticales impresos. 
Pasta marrón. Superficie bruñida al exterior y erosiona-
da al interior. Desengrasante mediano.           
Dimensiones: 111 x 62 x 7 mm

Número 74
Signatura: CM 491     CS. 1007
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración inciso – impresa:  tres líneas horizontales de 
pequeñas impresiones,  la superior exenta, la segunda 
cruzada por una serie de trazos incisos verticales, y la 
inferior rematada por motivos triangulares rellenos de 
trazos incisos convergentes.  Pasta marrón. Superficie 
alisada - erosionada al exterior y erosionada al interior. 
Desengrasante mediano.  
Dimensiones: 49 x 61 x 6 mm          

Número 75
Signatura: CM 495     CS. 993
Descripción: Fragmento de borde exvasado. Labio 
plano.
Decoración incisa: Línea horizontal inmediata al labio, 
de la que parten posibles motivos triangulares rellenos 
de líneas oblicuas. Pasta marrón, superficie alisada al 
exterior y erosionada al interior. Desengrasante media-
no.
Dimensiones: 47 x 57 x 15 mm 

Número 76  
Signatura: CM 507     CS. 1021
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración incisa: se aprecian dos líneas horizontales, 
por encima de una franja delimitada por otras dos y re-
llena por una sucesión de trazos verticales. De ésta cuel-
gan lo que parecen motivos triangulares con el vértice 
hacia abajo, delimitados por líneas de trazo continuo y 
rellenos por otras, también convergentes, conseguidas 
mediante la sucesión de cortos trazos.
Pasta marrón. Superficie bruñida al exterior y alisada al 
interior. Desengrasante mediano.           
Dimensiones: 44 x 63 x 8 mm

Número 77
Signatura: CM 510     CS. 1009
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración incisa: motivos triangulares rellenos de 
líneas oblicuas y paralelas realizadas mediante una suce-
sión de trazos cortos.
Pasta marrón, superficie bruñida. Desengrasante peque-
ño.           
Dimensiones: 33 x 44 x 7 mm 
(Salva, 1966, Lám. II: 8)
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Número 78
Signatura: CM 530     CS. 995
Descripción: Fragmento de borde entrante. Labio 
plano.
Decoración incisa. Banda inmediata al labio, delimitada 
por dos líneas horizontales y rellena de puntos alinea-
dos, de la que parte una retícula de rombos conformada 
por trazos oblicuos.
Pasta marrón. Superficie bruñida al exterior y sin tratar 
al interior. Desengrasante mediano.            
Dimensiones: 91 x 55 x 9 mm 
(Bernabeu, 1982, Fig. 5:6; Salva,1966, Lám. II:3)

Número 79
Signatura: CM 505-509     CS. 1024
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración incisa: par de bandas exentas compuestas 
por líneas paralelas de disposición oblicua, seguido 
de una ancha banda compuesta por líneas paralelas y 
horizontales.
Pasta marrón. Superficie erosionada al exterior y alisada 
- erosionada al interior. Desengrasante mediano.
Mal conservado.          
Dimensiones: 74 x 48 x 5 mm

Número 80
Signatura: CM 548     CS. 999
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración incisa: cuatro bandas exentas delimitadas 
por líneas de disposición horizontal rellenas por trazos 
oblicuos de orientación alterna.
Pasta marrón. Superficie alisada - erosionada al exterior 
y erosionada al interior. Desengrasante mediano.           
Dimensiones: 58 x 56 x 9 mm 

Número 81
Signatura: CM 496     CS. 1062
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración incisa. Franjas de disposición horizontal con 
distintos temas: ángulos, líneas paralelas, ajedrezado y 
líneas paralelas con trazos verticales.
Pasta roja. Superficie alisada-erosionada al exterior y 
erosionada al interior.
Desengrasante mediano.
Dimensiones: 51 x 50 x 8 mm

Número 82
Signatura: CM 497     CS. 1019
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración incisa. Franjas de disposición horizontal 
con distintos temas: líneas paralelas, ajedrezado y líneas 
paralelas con trazos verticales.
Pasta gris. Superficie alisada - erosionada al exterior y 
erosionada al interior. Desengrasante mediano. Puede 
formar parte del mismo recipiente que el anterior.
Dimensiones: 47 x 63 x 8 mm 

Número 83
Signatura: CM 492     CS. 1048
Descripción: Fragmento de cuerpo.
Decoración incisa: franja compuesta por una sucesión 
de motivos en zigzag sobre un cordón, delimitada en 
su parte inferior por una línea horizontal; por debajo, 
otra franja conseguida mediante la sucesión de trazos 
oblicuos entre dos líneas horizontales, y por debajo 
una tercera compuesta por una sucesión de motivos en 
ángulo, delimitada en su parte superior por una línea 
horizontal.
Pasta marrón. Superficie bruñida al exterior y erosiona-
da al interior. Desengrasante mediano. 
Dimensiones: 54 x 65 x 8 mm 

Número 84
Signatura: CM 4929     CS. 525
Descripción: Fragmento de borde y cuerpo de un  
vaso de forma compuesta. Cuerpo inferior en casquete 
elipsoide vertical y cuerpo superior troncocónico. Borde 
exvasado diferenciado. Labio convexo. Presenta un asa 
de sección circular que arranca de la carena.
Pasta gris. Superficie alisada al exterior y erosionada al 
interior. Desengrasante mediano. 
Restaurado.          
Dimensiones: 150 mm de diámetro en la carena, x 131 
mm de diámetro en la boca, 150 mm de altura y 7 mm 
de espesor.      

Número 85
Signatura: CM 4930     CS. 742
Descripción: Vaso elipsoide horizontal. Borde exvasado 
diferenciado. Labio convexo.
Pasta marrón, superficie alisada al exterior y alisada 
- erosionada al interior. Desengrasante mediano.          
Dimensiones: 123 mm de diámetro, 94 mm de diámetro 
en la boca, 102 mm de altura y  5 mm de espesor.
(Salva, 1966, Lám. III: 3; Soler 2002, 191, nº 119, 
Lám. 64, 5)

Número 86
Signatura: CM 4932     CS. 741
Descripción: Vaso semielipsoide vertical. Borde recto. 
Labio convexo.
Pasta marrón. Superficie  alisada al exterior y erosiona-
da al interior. Desengrasante mediano.          
Dimensiones: 63 mm de diámetro, 61 mm de altura y 6 
mm de espesor.
(Salva, 1966, lám. III: 1; Soler 2002, 191, nº 121, 
Lám. 64, 1)
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Número 87
Signatura: CM 4931     CS. 743
Descripción: Vaso en casquete esférico. Labio apunta-
do.
Pasta negra. Superficie bruñida - erosionada al exterior 
y bruñida al interior. Desengrasante pequeño.          
Dimensiones: 123 mm de diámetro, 61 mm de altura y 
6 mm de espesor.      
(Salva, 1966, Lám. III: 2; Soler 2002, 191, nº 115, 
Lám. 64, 4)

Número 88
Signatura: CM 4936     CS. 744
Descripción: Fragmento de borde y cuerpo de un vaso 
elipsoide horizontal. Borde entrante. Labio convexo.
Pasta marrón. Superficie bruñida - erosionada al exterior 
y alisada al interior. Desengrasante mediano.          
Dimensiones: 260 mm de diámetro, 250 mm de diáme-
tro en la boca y 7 mm de espesor.      
(Salva, 1966, Lám. III: 4; Soler 2002, 191, nº 118, 
Lám. 64, 2)

Número 89
Signatura: CM 4933     CS. 526
Descripción: Vaso elipsoide vertical. Borde exvasado. 
Labio convexo. Presenta cuatro lengüetas.
Pasta gris. Ambas superficies alisadas. Desengrasante 
mediano.
Dimensiones: 254 mm de diámetro, 242 mm de diáme-
tro en la boca, 262 mm de altura y 10 mm de espesor.      
(Salva, 1966, lám III: 5; Soler 2002, 191, nº 120, 
Lám. 64, 3)

Número 90
Signatura: CM grupo Gata, nº V 780      CS.971
Descripción: Fragmento de borde exvasado. Labio 
convexo. Presenta un asa de cinta disposición vertical y 
una pequeña perforación circular junto al asa.
Pasta marrón. Ambas superficies bruñidas. Desengra-
sante mediano.          
Dimensiones: 55 x 34 x 6 mm       

Número 91
Signatura: CM grupo Gata nº V 780     CS. 1068
Descripción: Fragmento de borde recto. Labio convexo. 
Presenta un mamelón.
Pasta marrón. Ambas superficies alisadas. Desengrasan-
te mediano.          
Dimensiones: 77 x 48 x 8 mm       

Número 92
Signatura: CM 500 
Descripción: Fragmento informe.     CS. 1010
Pasta rojiza. Ambas superficies bruñidas. Desengrasante 
mediano.          
Dimensiones: 38  x 40 x 6 mm       

Número 93
Signatura: CM 501     CS. 968
Descripción: Fragmento de borde recto. Labio curvo. 
Presenta múltiples perforaciones a lo largo de toda la 
superficie. Puede considerarse un fragmento de quesera
Pasta gris. Superficies alisadas. Desengrasante mediano.          
Dimensiones: 33  x 44 x 7 mm       

Número 94
Signatura: CM 493     CS. 969
Descripción: Fragmento de cuerpo. Presenta múltiples 
perforaciones a lo largo de toda la superficie. Puede 
considerarse un fragmento de quesera
Pasta marrón. Superficies alisadas. Desengrasante 
mediano.
Dimensiones: 47 x 61 x 10 mm       

Número 95
Signatura: CM 647     CS. 970
Descripción: Fusayola circular. Sección rectangular. 
Borde visto en perfil: facetado con tendencia a redon-
deado. Presenta una perforación central.
Pasta marrón. Ambas superficies alisadas. Desengrasan-
te mediano.          
Dimensiones: 61 x 18 mm    
(Martí, 1983, Fig. 32:1)
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Número 96
Signatura: CM 670     CS. 1143
Descripción: Hacha pulimentada de forma oval. Pu-
limento en ambas caras. Corte visto de cara: convexo; 
visto de frente: recto. Talón visto de cara: redondeado; 
visto de perfil: en curva uniforme. Sección transversal: 
oval. Materia prima: diabasa.
Dimensiones: 226 x 76 x 54,5 mm
(Soler, 2002, 188, nº 48, Lám. 59, 1)

Número 97
Signatura: CM 667     CS. 1094
Descripción: Fragmento distal de hacha pulimentada. 
Pulimento en toda la superficie. Corte visto de cara: 
convexo; visto de frente: recto. Sección transversal: 
oval.  Materia prima: diabasa. Restaurada.          
Dimensiones: 27 x 43 x 11 mm 
(Soler, 2002, 188, nº 51, Lám. 60, 1)

Número 98
Signatura: CM 671     CS. 1121
Descripción: Azuela pulimentada de forma trapezoidal. 
Pulimento en toda la superficie. Corte visto de cara: 
convexo; visto de frente: curvo. Talón visto de cara: 
recto; visto de perfil: facetado. Sección transversal: rec-
tangular. Presenta un macrolevantamiento en el extremo 
proximal de una de sus caras. Materia prima: diabasa.          
Dimensiones: 58 x 51 x 19 mm
(Soler, 2002, 189, nº 64, Lám. 59, 11)

Número 99   
Signatura: CM 669     CS. 1092
Descripción: Azuela pulimentada de forma trapezoidal. 
Pulimento en toda la superficie. Corte visto de cara: 
convexo; visto de frente: curvo. Talón visto de cara: 
convexo; visto de perfil: en curva uniforme. Sección 
transversal: rectangular.  Materia prima: diabasa.          
Dimensiones: 61 x 29 x 15 mm
(Soler, 2002, 188, nº 57, Lám. 59, 4)

Número 100
Signatura: CM 673     CS. 1124
Descripción: Azuela pulimentada de forma triangular. 
Pulimento en toda la superficie. Corte visto de cara: 
convexo; visto de frente: curvo. Talón visto de cara: 
convexo; visto de perfil: en arista. Sección transversal: 
oval.  Materia prima: diabasa. Restaurada.          
Dimensiones: 64 x 48 x 16 mm
(Soler, 2002, 189, nº 65)

Número 101
Signatura: CM 660     CS. 1093
Descripción: Azuela pulimentada de forma triangular. 
Pulimento en los bordes, el bisel y, parcialmente, en una 
cara. Corte visto de cara: convexo; visto de frente: recto. 
Talón visto de cara: convexo; visto de perfil: en curva 
uniforme. Sección transversal: rectangular.  Materia 
prima: diabasa.
Dimensiones: 67 x 42 x 18 mm
(Soler, 2002, 188, nº 63, Lám. 59, 10)

Número 102
Signatura: CM 668     CS. 1120
Descripción: Azuela pulimentada de forma trapezoidal. 
Pulimento en toda la superficie. Corte visto de cara: 
convexo; visto de frente: curvo. Talón visto de cara: 
recto; visto de perfil: facetado. Sección transversal: rec-
tangular. Presenta un macrolevatamiento en el extremo 
distal de una cara.  Materia prima: diabasa.
Dimensiones: 45 x 32 x 16 mm
(Soler, 2002, 188, nº 62, Lám. 59, 9)

ELEMENTOS EN PIEDRA PULIMENTADA
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Número 103  
Signatura: CM 674     CS. 1091
Descripción: Fragmento proximal de hacha o azuela 
de sección oval. Pulimento en en los bordes y en una 
cara. Talón visto de cara: recto; visto de perfil: facetado. 
Presenta un macrolevantamiento en el extremo proximal 
de una cara. Sección transversal: oval. Materia prima: 
diabasa.
Dimensiones: 74 x 53 x 36 mm
(Soler, 2002, 189, nº 68, Lám. 60, 9)

Número 104
Signatura: CM 676     CS. 1125
Descripción: Fragmento proximal de hacha o azuela de 
sección oval. Pulimento en en toda la superficie. Talón 
visto de cara: puntiforme; visto de perfil: puntiforme. 
Sección transversal: oval. Materia prima: diabasa.
Dimensiones: 81 x 53 x 43mm
(Soler, 2002, 189, nº 69, Lám. 60, 21)

Número 105 
Signatura: CM 675     CS. 1119
Descripción: Fragmento proximal de hacha o azuela 
de sección oval. Pulimento parcial. Talón visto de cara: 
recto; visto de perfil: facetado. Sección transversal: oval. 
Materia prima: diabasa.
Dimensiones: 74 x 61,5 x 47 mm
(Soler, 2002, 189, nº 67, Lám. 60, 8)

Número 106
Signatura: CM 665     CS. 1096
Descripción: Hacha pulimentada de forma oval. 
Pulimento en toda la superficie. Corte visto de cara: 
convexo; visto de frente: recto. Talón visto de cara: re-
dondeado; visto de perfil: en arista. Sección transversal: 
oval. Materia prima: sillimanita.
Dimensiones: 38 x 38 x 9 mm
(Soler, 2002, 188, nº 49, Lám. 59, 2)

Número 107
Signatura: CM 664     CS. 1123
Descripción: Hacha pulimentada de forma triangular. 
Pulimento en toda la superficie. Corte visto de cara: 
convexo; visto de frente: curvo. Talón visto de cara: 
puntiforme; visto de perfil: puntiforme. Sección trans-
versal: oval.  Materia prima: sillimanita.
Dimensiones: 55 x 18 x 9 mm
(Soler, 2002, 188, nº 50, Lám. 59, 3)

Número 108
Signatura: CM 666     CS. 1095
Descripción: Azuela pulimentada de forma trapezoidal. 
Pulimento en toda la superficie. Corte visto de cara: 
convexo; visto de frente: curvo. Talón roto. Sección 
transversal: rectangular.  Materia prima: sillimanita.
Dimensiones: 49 x 37 x 13 mm
Dim. Bisel: 8 x 33 x 10 mm
(Soler, 2002, 188, nº 58, Lám. 59, 5)

Número 109
Signatura: CM 662     CS. 1118
Descripción: Azuela pulimentada de forma triangular. 
Pulimento en toda la superficie. Corte visto de cara: 
convexo; visto de frente: curvo. Talón visto de cara: 
convexo; visto de perfil: en arista. Sección transversal: 
oval.  Materia prima: sillimanita.          
Dimensiones: 32 x 22 x 7 mm
(Soler, 2002, 188, nº 59, Lám. 59, 6)

Número 110
Signatura: CM 663     CS. 1126
Descripción: Azuela pulimentada de forma trapezoidal. 
Pulimento en toda la superficie. Corte visto de cara: 
convexo; visto de frente: recto. Talón visto de cara: re-
dondeado; visto de perfil: en arista. Sección transversal: 
oval. Materia prima: sillimanita.
Dimensiones: 29 x 16 x 6 mm
(Soler, 2002, 188, nº 60, Lám. 59, 7)

Número 111
Signatura: CM (?)     CS. 1122
Descripción: Azuela pulimentada de forma rectangular. 
Pulimento en toda la superficie. Corte visto de cara: 
convexo; visto de frente: recto. Talón visto de cara: re-
dondeado; visto de perfil: facetado. Sección transversal: 
rectangular.  Materia prima: piedra negra.          
Dimensiones: 38 x 17 x 9 mm
(Soler, 2002, 188, nº 61, Lám. 59, 8)



Catálogo de piezas conservadas en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante 91

103

104

105

106

107

108

109

110

111



Marco Aurelio Esquembre Beviá y Palmira Torregrosa Giménez92

Número 112
Signatura: CM 643     CS. 1115
Descripción: Placa rectangular con los extremos redon-
deados. Pulimentada en su totalidad. Sección rectangu-
lar. Materia prima: pizarra. 
Dimensiones: 91 x 40 x 6 mm
(Soler, 2002, 189, nº 70, Lám. 60, 22)

Número 113
Signatura: CM 644     CS. 1113
Descripción: Placa fragmentada de forma rectangular 
con perforación bicónica en un extremo. Posible colgan-
te. Pulimentada en su totalidad. Sección oval. Materia 
prima: Micaesquisto.
Dimensiones: 56 x 18 x 7 mm
(Soler, 2002, 189, nº 78, Lám. 60, 2)

Número 114
Signatura: CM 645     CS. 1116
Descripción: Placa fragmentada de forma rectangular 
con perforación bicónica en un extremo. Posible col-
gante. Pulimentada en su totalidad. Sección rectangular. 
Materia prima: pizarra.         
Dimensiones: 52 x 31 x 4 mm
(Soler, 2002, 189, nº 79, Lám. 60, 3)

Número 115
Signatura: CM 661     CS. 1112
Descripción: Elemento diverso de forma ortoédrica. Pu-
limentado en su totalidad. Materia prima: caliza negra.          
Dimensiones: 17 x 10 x 9 mm

Número 116
Signatura: CM 642     CS. 1149
Descripción: Botón de perforación sobreelevada de 
forma oval. Materia prima: piedra caliza.
Dimensiones: 39 x 42 x 18 mm
(Soler, 2002, 189, nº 84, Lám. 60, 7)

Número 117
Signatura: CM 680     CS. 1150
Descripción: Fragmento de brazalete decorado con sie-
te incisiones paralelas horizontales. Sección transversal 
rectangular. Materia prima: mármol. Restaurado.          
Dimensiones: 42 x 40 x 5 mm. Diámetro externo re-
construido: 79 mm.
(Bernabeu, 1979, Fig. 5:2; Llobregat, 1979 Fig. 2: 2; 
1989, p. 33; Segarra, 1985, Fig. 6; Soler, 2002, 189)

Número 118
Signatura: CM 679     CS. 4223
Descripción: Cuenta de collar discoidal. Color negro. 
Materia prima: caliza.
Dimensiones: 7 x 2 mm
(Soler, 2002, 189, nº 81, Lám. 60, 4)
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Número 119
Signatura: CM 622     CS. 1148
Descripción: Lámina simple. Retoque plano, marginal, 
y directo en el lateral izquierdo. Microescotaduras en el 
lateral derecho. Sílex melado y blanco.           
Dimensiones: 48 x 14 x 3’4 mm
(Soler, 2002, 186, nº18, Lám. 56, 14)

Número 120
Signatura: CM 592     CS. 1146
Descripción: Fragmento proximal de lámina simple. 
Retoque plano, muy marginal directo y continuo en 
lateral izquierdo. Talón liso. Bulbo difuso. Sección 
trapezoidal. Sílex melado.
Dimensiones: 36’8 x 17’4 x 4’3 mm
(Soler, 2002, 186, nº 14, Lám. 56, 17)

Número 121
Signatura: CM 616     CS. 1142
Descripción: Fragmento proximal de lámina simple. 
Retoque plano, muy marginal, directo y continuo en 
ambos laterales. Talón liso. Bulbo difuso. Sección trian-
gular. Sílex negro. 
Dimensiones: 33’7 x 16’4 x 4’9 mm
(Soler, 2002, 186, nº 17, Lám. 56, 13)

Número 122
Signatura: CM 595     CS. 1109
Descripción: Fragmento distal de lámina simple. Reto-
que plano, muy marginal, directo y continuo en el lateral 
derecho. Sílex marrón claro.
Dimensiones: 24’5 x 16’6 x 4’3 mm 
(Soler, 2002, 186, nº 16, Lám. 56, 12)

Número 123
Signatura: CM 590     CS. 1081
Descripción: Fragmento distal de lámina simple. Reto-
que plano muy profundo, directo y continuo en ambos 
laterales. Fractura proximal afectada por rubefacción. 
Sección triangular. Sílex marrón oscuro.
Dimensiones: 39’6 x 18’8 x 7’8 mm
(Soler, 2002, 187, nº 23, Lám. 56, 22)

Número 124
Signatura: CM 591     CS. 1103
Descripción: Fragmento distal de lámina simple. 
Retoque plano, marginal, directo y continuo en ambos 
laterales. Sección poligonal. Sílex marrón claro.  
Dimensiones: 38’2 x 17’7 x 3’6 mm
(Soler, 2002, 187, nº 24, Lám. 57, 1)

Número 125
Signatura: CM 618     CS. 1101  
Descripción: Tuncadura sobre fragmento proximal de 
lámina simple. Retoque abrupto, profundo, inverso, 

continuo y distal;  simple, profundo, directo y continuo 
en el lateral izquierdo y simple, profundo - marginal,  
directo y continuo en el lateral derecho. Talón facetado. 
Bulbo rebajado. Sección trapezoidal. Sílex melado.
Dimensiones: 61 x 16 x 6 mm
(Soler, 2002, 187, nº 29, Lám. 57, 2)

Número 126
Signatura: CM 625     CS. 1110
Descripción: Fragmento mesial de lámina simple. Re-
toque plano, profundo, directo y continuo en un lateral 
y plano, muy profundo, directo y continuo en el otro. 
Sección trapezoidal. Sílex negro.
Dimensiones: 47 x 22 x 7’5 mm
(Soler, 2002, 187, nº 27, Lám. 57, 5)

Número 127
Signatura: CM 606     CS. 1082
Descripción: Fragmento proximal de lámina de sección 
trapezoidal con el talón facetado y el bulbo rebajado. 
Posible fragmento de taladro. Retoque abrupto, pro-
fundo, directo y continuo en ambos laterales. Sílex gris 
oscuro.  
Dimensiones: 24’4 x 11’3 x 4’7 mm
(Soler, 2002, 187, nº 22, Lám. 56, 21)

Número 128
Signatura: CM 607     CS. 1087
Descripción: Laminita simple. Retoque simple, margi-
nal, inverso y continuo en el lateral izquierdo y plano, 
marginal, inverso y continuo en la parte proximal del 
lateral derecho. Sílex marrón claro.
Dimensiones: 45’4 x 11 x 3’8 mm
(Soler, 2002, 187, nº 25, Lám. 57, 3)

Número 129
Signatura: CM 620     CS. 1145
Descripción: Lámina simple. Retoque abrupto, profun-
do, directo y continuo en el lateral izquierdo y plano, 
profundo, directo y continuo en el lateral derecho. Talón 
puntiforme. Bulbo marcado. Talón liso. Sección trape-
zoidal. Sílex melado.          
Dimensiones: 50 x 15 x 6 mm
(Soler, 2002, 187, nº 30, Lám. 57, 6)

Número 130
Signatura: CM 628     CS. 1090
Descripción: Fragmento distal de lámina simple. Re-
toque sobreelevado, profundo, directo y continuo en el 
lateral izquierdo y sobreelevado, muy profundo, directo 
y continuo en el lateral derecho. Sección trapezoidal. 
Sílex marrón y blanco.
Dimensiones: 80’8 x 17 x 7’2 mm
(Soler, 2002, 187, nº 26, Lám. 57, 4)

ELEMENTOS EN PIEDRA TALLADA
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Número 131
Signatura: CM ?     CS. 1144
Descripción: Trapecio asimétrico con la truncadura ma-
yor corta oblicua a la derecha. Ambos lados conseguidos 
mediante retoque abrupto marginal. Sílex marrón.
Dimensiones: 29’7 x 13’2 x 3’4 mm
(Soler, 2002, 187, nº 36, Lám. 57, 13)

Número 132
Signatura: CM 593     CS. 1078
Descripción: Punta de flecha foliácea. Retoque plano, 
profundo y bifacial. Conserva restos de la matriz lami-
nar en las dos caras. Sección triangular. Sílex marrón 
claro.  
Dimensiones: 31’7 x 15’8 x 9 mm
(Soler, 2002, 187, nº 31, Lám. 57, 9)

Número 133
Signatura: CM 617     CS. 1080
Descripción: Punta de flecha foliácea de aletas inversas 
o base ensanchada. Retoque plano, profundo y bifacial. 
Conserva restos de la matriz laminar en las dos caras. 
Sección triangular. Sílex marrón claro.
Dimensiones: 49’7 x 14 x 3’8 mm
(Soler, 2002, 187, nº 32, Lám. 57, 11)

Número 134
Signatura: CM 621     CS. 1079
Descripción: Punta de flecha romboidal. Retoque plano, 
cubriente y bifacial. Sección biconvexa. Fracturada en 
su parte distal. Sílex blanco.
Dimensiones: 43’2 x 14 x 5’6 mm
(Soler, 2002, 187, nº 33, Lám. 57, 10)

Número 135
Signatura: CM 598     CS. 1077
Descripción: Fragmento distal de punta de flecha. Reto-
que plano, cubriente y bifacial. Sílex gris.
Dimensiones: 18 x 12 x 3’5 mm
(Soler, 2002, 187, nº 34, Lám. 57, 12)

Número 136
Signatura: CM 623     CS. 1071
Descripción: Denticulado sobre fragmento proximal de  
lámina simple. Retoque plano, profundo, bifacial y den-
ticulado en el lateral izquierdo. Talón liso. Bulbo difuso. 
Sección trapezoidal. Sílex marrón claro.
Dimensiones: 36’8 x 13’6 x 5’4 mm
(Soler, 2002, 186-187, nº 20, Lám. 56, 19)

Número 137
Signatura: CM 596     CS. 1073
Descripción: Denticulado sobre laminita simple. Reto-
que plano, profundo, bifacial y denticulado en el lateral 
izquierdo. Talón diedro. Bulbo difuso. Sílex marrón y 
gris.  
Dimensiones: 28’5 x 10’7 x 4 mm
(Soler, 2002, 186, nº 19, Lám. 56, 15)

Número 138
Signatura: CM 600     CS. 1075
Descripción: Denticulado sobre lasca simple. Retoque 
plano, profundo, bifacial y denticulado en el lateral de-
recho. Presenta fractura por percusión en el dorso y eje 
izquierdo. Sección trapezoidal. Sílex gris claro.
Dimensiones: 34 x 16 x 4 mm
(Soler, 2002, 187, nº 42, Lám. 56, 20)

Número 139 
Signatura: CM 397     CS. 1076
Descripción: Denticulado sobre lasca simple. Retoque  
plano, profundo, bifacial y denticulado en el lateral 
derecho. Presenta fracturas en el dorso y ejes. Sección 
trapezoidal. Sílex marrón claro.
Dimensiones: 31’4 x 15’7 x 7 mm
(Soler, 2002, 187, nº 44, Lám. 57, 7)

Número 140
Signatura: CM 610     CS. 1072
Descripción: Denticulado sobre lasca simple. Retoque 
plano, profundo, bifacial y denticulado en el lateral 
derecho. Sección triangular. Sílex marrón claro.
Dimensiones: 29 x 14’5 x 5’4 mm
(Soler, 2002, 187, nº 43, Lám. 57, 8)

Número 141
Signatura: CM 155     CS. 1074
Descripción: Denticulado sobre lasca de descortezado. 
Retoque plano, profundo, bifacial y denticulado en el 
lateral derecho. Sección triangular. Sílex negro.
Dimensiones: 29 x 14,5 x 5,4 mm
(Soler, 2002, 187, nº 45, Lám. 57, 18)
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Número 142
Signatura: CM 652     CS. 1083
Descripción: Lámina simple. Sección trapezoidal 
- triangular. Talón liso, bulbo rebajado y microescotadu-
ras en ambos laterales. Sílex marrón claro.
Dimensiones: 180 x 21 x 6 mm
(Soler, 2002, 186, nº 1, Lám. 56, 1)

Número 143
Signatura: CM 601     CS. 1105
Descripción: Fragmento proximal de lámina simple. 
Talón liso. Bulbo difuso. Sección trapezoidal - triangu-
lar. Sílex marrón claro. 
Dimensiones: 22’1 x 19’7 x 5’1 mm 
(Soler, 2002, 186, nº 5, Lám. 56, 5)

Número 144
Signatura: CM 609     CS. 1088
Descripción: Fragmento proximal de lámina simple. 
Talón facetado, bulbo marcado y microscotaduras en 
ambos laterales. Sección poligonal. Sílex marrón claro.
Dimensiones: 42’5 x 16’8 x 4’7 mm
(Soler, 2002, 186, nº 2, Lám. 56, 2)

Número 145
Signatura: CM 605     CS. 1111
Descripción: Fragmento proximal de lámina simple. 
Talón liso. Bulbo marcado. Sección trapezoidal. Presen-
ta un levantamiento térmico en la parte distal derecha. 
Sílex marrón rojizo. 
Dimensiones: 28’3 x 13’2 x 3’3 mm
(Soler, 2002, 186, nº 3, Lám. 56, 3)

Número 146
Signatura: CM 603     CS. 1099
Descripción: Fragmento mesial de lámina simple. Sec-
ción triangular. Afectado por levantamientos térmicos en 
el anverso. Sílex negro.
Dimensiones: 17’5 x 14’7 x 3’8 mm.
(Soler, 2002, 186, nº 12, Lám. 56, 16)

Número 147
Signatura: CM 631     CS. 1114
Descripción: Fragmento mesial de lámina simple con 
microescotaduras en ambos laterales. Sección triangular. 
Sílex negro.
Dimensiones: 98’5 x 28 x 9 mm
(Soler, 2002, 186, nº 15, Lám. 56, 18)

Número 148
Signatura: CM 624     CS. 1102
Descripción: Laminita simple. Talón diedro. Bulbo 
difuso. Sección  trapezoidal. Sílex gris.
Dimensiones: 38’8 x 11 x 4’2 mm 
(Soler, 2002, 186, nº 7, Lám. 56, 7)

Número 149
Signatura: CM 602     CS. 1086
Descripción: Laminita simple. Talón puntiforme. Bulbo 
difuso. Sección trapezoidal. Sílex marrón rojizo. 
Dimensiones: 25 x 9 x 3 mm
(Soler, 2002, 186, nº 6, Lám. 56, 6)

Número 150 
Signatura: CM 604     CS. 1107
Descripción: Laminita simple. Talón liso. Bulbo difuso. 
Sección trapezoidal -triangular. Sílex melado.
Dimensiones: 35’3 x 9’5 x 2 mm
(Soler, 2002, 186, nº 8, Lám. 56, 8)

Número 151
Signatura: CM 608     CS. 1104
Descripción: Laminita simple. Talón liso. Bulbo difuso. 
Sección triangular. Sílex gris. 
Dimensiones: 33’4 x 7’2 x 2’2 mm 
(Soler, 2002, 186, nº 9, Lám. 56, 9)

Número 152
Signatura: CM 614     CS. 1100
Descripción: Fragmento distal de laminita. Sección 
poligonal-triangular. Cresta de flexión en fractura proxi-
mal. Sílex marrón claro.
Dimensiones: 31’6 x 8’7 x 4 mm
(Soler, 2002, 186, nº 11, Lám. 56, 11)

Número 153
Signatura: CM 606     CS. 1147
Descripción: Fragmento proximal de laminita simple. 
Talón diedro. Bulbo rebajado. Sección trapezoidal. Sílex 
melado.           
Dimensiones: 25 x 10’5 x 2’4 mm
(Soler, 2002, 186, nº 10, Lám. 56, 10)
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Número 154
Signatura: CM 627     CS. 1106
Descripción: Lasca  simple soprepasada. Talón liso. 
Bulbo difuso. Sílex gris claro.
Dimensiones: 36’4 x 23’7 x 10’7 mm 
(Soler, 2002, 186, nº 4, Lám. 56, 4)

Número 155
Signatura: CM 599     CS. 1108
Descripción: Lasca simple. Talón y bulbo suprimidos. 
Sílex negro. Levantamientos térmicos en ambas caras. 
Dimensiones: 21’4 x 15’2 x 4’2 mm
(Soler, 2002, 187, nº 40, Lám. 57, 17)

Número 156
Signatura: CM 612     CS. 1089
Descripción: Lasca simple. Talón liso. Bulbo difuso. 
Sección trapezoidal - triangular. Sílex gris.
Dimensiones: 22 x 13’6 x 6’7 mm

Número 157
Signatura: CM 621     CS. 1098
Descripción: Lasca simple. Talón liso. Sección irregu-
lar. Sílex gris.
Dimensiones: 32 x 20’2 x 8’6 mm
(Soler, 2002, 187, nº 39, Lám. 57, 16)

Número 158
Signatura: CM 594     CS. 1085
Descripción: Lasca simple. Talón liso. Bulbo difuso. 
Sección trapezoidal. Fractura distal. Sílex gris.
Dimensiones: 24’3 x 21 x 5’5 mm
(Soler, 2002, 187, nº 37, Lám. 57, 14)

Número 159
Signatura: CM 626     CS. 1097
Descripción: Lasca de semidescortezado. Sílex marrón 
claro.
Dimensiones: 39’4 x 23’8 x 11 mm
(Soler, 2002, 187, nº 38, Lám. 57, 15)

Número 160
Signatura: CM 629     CS. 1084
Descripción: Lasca de descortezado. Sílex marrón 
oscuro. 
Dimensiones: 34’9 x 37 x 12’9 mm
(Soler, 2002, 187, nº 41)

Número 161
Signatura: CM 630     CS. 1117
Descripción: Núcleo. Sección poligonal. Presenta cór-
tex. Sílex gris oscuro.
Dimensiones: 58’6 x 40’9 x 33’3 mm
(Soler, 2002, 188, nº 46, Lám. 57, 19)
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Número 162
Signatura: CM 569     CS. 1153
Descripción: Punzón sobre metapodio de ovicaprino, 
con extremo proximal sobre epífisis distal. Sección cón-
cavo-convexa en el fuste. Aserrado longitudinal de la 
diáfisis y la epífisis. Ligeramente tostado por la acción 
del fuego.
Dimensiones: 60 x 14 x 10,5 mm.  
(Soler, 2002, 190, nº 98, Lám. 60, 14)

Número 163
Signatura: CM 585     CS. 1152
Descripción: Punzón sobre metapodio de ovicaprino, 
con extremo proximal sobre epífisis distal. Sección cón-
cavo-convexa en el fuste. Aserrado longitudinal de la 
diáfisis y la epífisis. Presenta raspado de la epífisis en su 
cara craneal y ventral y señales de raspado longitudinal 
en el seno del canal medular. Pulimentado en el fuste y 
en el extremo distal.  
Dimensiones: 105 x 14 x 9 mm   
(Llobregat, 1979, Fig. 12: 1; Soler, 2002, 190, nº 
102, Lám. 60, 26)      

Número 164
Signatura: CM 574     CS. 1602
Descripción: Punzón sobre metapodio de ovicaprino 
inmaduro. Extremo distal apuntado y extremo proximal 
sobre epífisis proximal. Sección de tendencia cóncavo-
convexa. Aserrado longitudinal de diáfisis y epífisis. 
Presenta señales de raspado en ambas caras. 
Dimensiones: 99 x 9 x 7 mm   
(López, 1997, Fig. 1, 4; Soler, 2002, 190, nº 104, Lám. 
60, 29)

Número 165
Signatura: CM 575/CM 635     CS. 4233
Descripción: Punzón sobre metapodio de ovicaprino, 
con extremo distal apuntado y extremo proximal sobre 
epífisis modificada. Sección cóncavo-convexa en el 
fuste. Aserrado longitudinal y fuerte raspado en la cara 
craneal y caudal. 
Dimensiones: 72 x 9 x 5 mm   
(López, 1997, Fig. 1, 7; Soler, 2002, 190, nº 99, Lám. 
60, 13)

Número 166
Signatura: CM 587     CS. 1607
Descripción: Punzón sobre metatarso de ovicaprino, 
con extremo proximal sobre epífisis proximal y extremo 
distal apuntado. Sección cóncavo - convexa en el fuste. 
Aserrado longitudinal y marcas de abrasión en la cara 
ventral y en los bordes del canal medular. Raspado en la 
epífisis para redondear las apófisis.
Dimensiones: 90 x 16 x 7 mm 
(Soler, 2002, 189, nº 88, Lám. 60, 20)

Número 167
Signatura: CM 581     CS. 4230
Descripción: Punzón sobre metapodio de ovicaprino 
inmaduro, con extremo distal fracturado y extremo 
proximal sobre epífisis distal. Sección cóncavo-convexa 
en el fuste. Aserrado longitudinal, con trayectoria corre-
gida, visible a la altura de la epífisis.  
Dimensiones: 75 x 14 x 9 mm   
(López, 1997, Fig. 1, 5; Soler, 2002, 189, nº 89, Lám. 
60, 25)

Número 168
Signatura: CM 583     CS. 4229
Descripción: Punzón sobre metatarso de ovicaprino, 
con extremo distal apuntado - biselado y extremo proxi-
mal sobre epífisis proximal. Sección cóncavo-convexa 
en el fuste. Aserrado longitudinal con marcas de raspado 
en ambas caras. Presenta señales de uso en el extremo 
distal que adopta una forma biselada debido al roza-
miento con superficies.
Dimensiones: 77 x 11 x 6 mm   
(López, 1997, Fig. 1, 2; Soler, 2002, 190, nº 101, Lám. 
60, 17)

Número 169
Signatura: CM 579     CS. 4236
Descripción: Punzón sobre metatarso de ovicaprino, 
con extremo distal apuntado y extremo proximal sobre 
epífisis proximal. Sección cóncavo-convexa en el fuste. 
Aserrado longitudinal y señales de raspado en el tercio 
distal. 
Dimensiones: 47 x 9 x 5 mm   
(López, 1997, Fig. 1, 1; Soler, 2002, 190, nº 100, Lám. 
60, 15)

Número 170
Signatura: CM 570     CS. 1606
Descripción: Fragmento distal de punzón sobre me-
tapodio de ovicaprino, con extremo distal apuntado y 
extremo proximal fracturado. Sección cóncavo-convexa 
en el fuste. Aserrado longitudinal y señales de raspado, 
oblicuas o perpendiculares al eje en todas sus caras. 
Quemado.
Dimensiones: 56 x 7 x 4 mm   
(Soler, 2002, 190, nº 103, Lám. 60, 27)

ELEMENTOS EN MATERIAS DURAS DE ORIGEN ANIMAL
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Número 171
Signatura: CM 586     CS. 1604
Descripción: Punzón sobre tibia izquierda de ovicapri-
no. Extremo distal apuntado y extremo proximal sobre 
epífisis proximal. Sección cóncavo-convexa en el fuste, 
reservando cresta craneal. Ranurado longitudinal en la 
diáfisis. Fuste fragmentado en su parte mesial. Presenta 
señales de raspado en la cara craneal del hueso, lon-
gitudinales y oblicuas. Restaurado parcialmente en su 
extremo proximal.
Dimensiones: 116 x 38 x 32 mm   
(Soler, 2002, 189, nº 86, Lám. 60, 16)

Número 172
Signatura: CM 568     CS. 1603
Descripción: Punzón sobre tibia de ovicaprino, con ex-
tremo distal apuntado y extremo proximal sobre epífisis 
distal. Sección anatómica en el fuste y cóncavo-convexa 
en el extremo distal. Presenta una ranura longitudinal en 
el tercio superior de la diáfisis, probablemente obteni-
da por percusión. Aristas y bordes del canal medular 
rebajados mediante raspado, al igual que las apófisis del 
extremo proximal.
Dimensiones: 109 x 14 x 10 mm 
(Llobregat, 1979, Fig. 12: 1; López, 1997, Fig. 2, 1; 
Soler, 2002, 189, nº 87, Lám. 60, 19)

Número 173
Signatura: CM 584     CS. 4237
Descripción: Punzón sobre metapodio de ovicáprido. 
Extremo distal apuntado y extremo proximal fracturado, 
correspondiente a la epífisis distal del hueso. Sección 
anatómica en el fuste y oval en el extremo distal. Pre-
senta raspado y pulimento en el extremo distal.
Dimensiones: 119 x 7 x 4’5 mm   
(López, 1997, Fig. 1, 3; Soler, 2002, 190, nº 97, Lám. 
60, 28)

Número 174
Signatura: CM 572     CS. 4228
Descripción: Punzón sobre pequeño mamífero, con 
extremo distal apuntado y extremo proximal sobre epí-
fisis proximal. Sección anatómica en el fuste. Presenta 
raspado en el extremo distal.
Dimensiones: 70 x 10 x 4 mm   
(López, 1997, Fig. 2, 3; Soler, 2002, 190, nº 93, Lám. 
60, 12)

Número 175
Signatura: CM 582     CS. 1605
Descripción: Punzón sobre tibia de lepórido, con ex-
tremo distal apuntado y extremo proximal sobre epífisis 
proximal. Sección anatómica en el fuste. Raspado en el 
tercio distal de la pieza que ha dejado pequeñas marcas 
perpendiculares al eje.  
Dimensiones: 86 x 13 x 12 mm   
(Llobregat, 1979, Fig. 12: 1; López, 1997, Fig. 2, 7; 
Soler, 2002, 190, nº 96, Lám. 60, 18)

Número 176
Signatura: CM 571     CS. 1601
Descripción: Punzón sobre tibia de lepórido, con ex-
tremo distal apuntado y extremo proximal sobre epífisis 
proximal. Sección anatómica en el fuste. Percusión en el 
extremo distal para conseguir la punta. 
Dimensiones: 58 x 13 x 13 mm   
(López, 1997, Fig. 2, 5; Soler, 2002, 190, nº 91, Lám. 
60, 10)

Número 177
Signatura: CM 578     CS. 4226
Descripción: Punzón sobre tibia de lepórido, con ex-
tremo distal apuntado y extremo proximal sobre epífisis 
proximal. Sección anatómica en el fuste. Punta obtenida 
mediante raspado. Quemado.  
Dimensiones: 67 x 13 x 12 mm   
(López, 1997, Fig. 2, 6; Soler, 2002, 190, nº 92, Lám. 
60, 11)

Número 178	
Signatura: CM 588     CS. 4227
Descripción: Punzón sobre tibia de lepórido, con 
extremo distal apuntado y fracturado y extremo proxi-
mal fracturado. Sección anatómica en el fuste. Punta 
obtenida mediante raspado. Quemado.  
Dimensiones: 45 x 7 x 6 mm   
(López, 1997, Fig. 2, 4; Soler, 2002, 190, nº 94, Lám. 
60, 24)

Número 179
Signatura: CM 576     CS. 4235
Descripción: Fragmento mesial de varilla plana. 
Sección biconvexa. Presenta una perforación cónica 
fracturada localizada en uno de sus extremos. Quema-
da. La acción del fuego ha provocado craquelaciones y 
calcinación de las superficies óseas. 
Dimensiones: 46 x 15 x 4 mm  
(Soler, 2002, 190, nº 107, Lám. 60, 31)

Número 180
Signatura: CM 577     CS. 4234
Descripción: Probable fragmento distal de varilla plana. 
Sección biconvexa. Presenta pulimento y señales de 
raspado en toda su superficie.   
Dimensiones: 45 x 6 x 3 mm   
(López, 1997, Fig. 1, 6; Soler, 2002, 190, nº 106, Lám. 
60, 30)
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Número 181
Signatura: CM 573     CS. 4232
Descripción: Fragmento distal de varilla plana sobre 
metapodio, con extremo distal apuntado. Sección plano 
- convexa. Aserrado longitudinal y raspado que deja 
huellas perpendiculares al eje de la pieza en toda su 
superficie. 
Dimensiones: 70 x 10 x 2 mm   
(López, 1997, Fig. 2, 2; Soler, 2002, 190, nº 105, Lám. 
60, 23)

Número 182
Signatura: CM 589     CS. 1151
Descripción: Espátula sobre costilla de gran rumiante, 
probablemente bóvido, seccionada longitudinalmente, 
dejando expuesto el tejido esponjoso. Sección apla-
nada. Presenta forma redondeada en ambos extremos, 
aunque con cierta tendencia apuntada en el que resulta 
más cercano a la parte dorsal del soporte. Fracturada 
transversalmente. Señales de uso en toda su superficie, 
especialmente en el extremo más apuntado, donde se 
aprecia un lustre claramente relacionado con tareas de 
frotamiento de superficies.
Dimensiones: 168 x 21 x 2 mm   
(López, 1997, Fig. 3, 2; Soler, 2002, 190, nº 108, Lám. 
60, 33)

Número 183
Signatura: CM 677     CS. 4224
Descripción: Cuenta de collar rectangular. Sección 
rectangular.
Dimensiones: 6 x 5 x 2 mm   
(Soler, 2002, 189, nº 83, Lám. 60, 6)

Número 184
Signatura: CM 678     CS. 4225
Descripción: Cuenta de collar discoidal. Sección rec-
tangular.
Dimensiones: 5,5 x 1,5 mm   
(Soler, 2002, 189, nº 82, Lám. 60, 5)

Número 185
Signatura: CM 659     CS. 3913
Descripción: Colgante sobre colmillo de Sus scrofa, 
con perforación en el extremo correspondiente a la raíz 
del soporte y extremo proximal apuntado. La pieza den-
tal conserva sólo la porción correspondiente al esmalte, 
habiéndosele extraído la pulpa y la dentina. Sección 
aplanada. 
Dimensiones: 95 x 15 x 3 mm   
(López, 1997, Fig. 3, 1; Soler, 2002, 189, nº 77, Lám. 
61, 7)

Número 186
Signatura: CM 654     CS. 1137
Descripción: Glycimeris gaditanus con el natis perfo-
rado.
Dimensiones:47 x 50 x 17 mm
(Soler, 2002, 189, nº 71)

Número 187
Signatura: CM 655     CS. 1134
Descripción: Luria lurida con perforación dorsal me-
diante abrasión.
Dimensiones: 31 x 20 x 17 mm
(Soler, 2002, 189, nº 73)

Número 188
Signatura: CM 681     CS. 1135
Descripción: Columbella rustica con el ápice recortado 
y superficie externa muy desgastada.
Dimensiones: 12 x 10 x 8 mm
(Soler, 2002, 192)

Número: 189
Signatura: CM 658     CS. 1138
Descripción: Fragmento de labio externo de Cassis 
undulata, trabajado en sus extremos y laterales mediante 
abrasión. Posiblemente sometido a la acción del fuego.
Dimensiones: longitud conservada 24 mm; grosor 7 
mm
(Soler, 2002, 192)

Número: 190
Signatura: Grupo de Gata     CS. 1132
Descripción: Glycimeris gaditanus con natis perforado, 
borde desgastado y superficie externa agrietada; posible-
mente sometido a la acción del fuego.
Dimensiones: 60 x 59 x 25 mm
(Soler, 2002, 189, nº 72)

Número 191       
Signatura: CM 682     CS. 1129
Descripción: Fragmento de cáscara de huevo de aves-
truz.
Dimensiones: 25 x 18 x 2 mm   
(Soler, 2002, 192, nº 129)
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Número 192
Signatura: CM 649     CS. 1128
Descripción: Puñal foliforme con sección plana. Cobre 
arsenicado.
Dimensiones: 206 x 42 x 3 mm   
(Simón, 1998, 125, Fig. 74, 1; Soler, 2002, 191, nº 
112, Lám. 63, 9)

Número 193
Signatura: CM (Ilegible)     CS. 1127
Descripción: Puñal de hoja triangular, sección plana, 
base cuadrangular. Cobre arsenicado.
Dimensiones: 109 x 27 x 2 mm   
(Segarra, 1985, Fig. 7; Simón, 1998, 125, Fig. 74, 2; 
Soler, 2002, 191, nº 111, Lám. 63, 8)	

ELEMENTOS METÁLICOS 
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Número 194
Signatura: CM 650     CS. 1140
Descripción: Patella aspera.
Dimensiones: 31 x 29 x 7 mm   
	
Número 195
Signatura: CM 651     CS. 1139
Descripción: Tapes rhomboides.
Dimensiones: 44 x 58 x 12 mm   
	
Número 196
Signatura: CM 652     CS. 1141
Descripción: Cassis undulata  con el ápice fracturado; 
sometida a la acción del fuego. 
Dimensiones: 45 x 38 x 30 mm   
	
Número 197
Signatura: CM 653     CS. 1136
Descripción: Patella vulgata.
Dimensiones: 40 x 32 x 14 mm   

Número 198
Signatura: CM 656     CS. 1133
Descripción: Arca corbuloides
Dimensiones: 36 x 40 x 17 mm   
	
Número 199
Signatura: CM 657     CS. 1130
Descripción: Fragmento de Cassis undulata (labio 
externo de la concha); sometida a la acción del fuego. 
Dimensiones: 50 x 11 x 6 mm   
	
Número 200
Signatura: Grupo de Gata     CS. 1131
Descripción: Glycimeris gaditanus  con el natis fractu-
rado.
Dimensiones: 43 x 43 x 15 mm   

MALACOFAUNA
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Número 201
Signatura: CM 580     CS. 4231
Descripción: Fragmento de candil de asta de ciervo. 
Quemado y fragmentado en el extremo proximal sin 
trabajar. 
Dimensiones: 130 x 16 x 7 mm   
(Soler, 2002, 192, Lám. 60, 32)

Número 202
Signatura: CM 633    
Descripción: Astrágalo de ovicaprino
Dimensiones: 28 x 17 x 18 mm   

Número 203
Signatura: CM 634    
Descripción: Astrágalo de ovicaprino
Dimensiones: 25 x 17 x 14 mm   

Número 204
Signatura: CM 636    
Descripción: Astrágalo de ovicaprino
Dimensiones: 27 x 17 x 15 mm   

Número 205
Signatura: CM 637     
Descripción: Astrágalo de ovicaprino
Dimensiones:27 x 21 x 16 mm   

Número 206
Signatura: CM 638      
Descripción: Astrágalo de ovicaprino
Dimensiones: 28 x 17 x 15 mm   

Número 207
Signatura: CM 639      
Descripción: Astrágalo de ovicaprino
Dimensiones: 26 x 19 x 16 mm  

FAUNA
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RESTOS HUMANOS

Número 208
Signatura: CM 4266     CS. 8504
Descripción: Cráneo perteneciente a un individuo de 
varón, de unos 40-45 años de edad. Dolicocéfalo. Pre-
senta abrasión dental y ligera capa de sarro en las piezas 
dentales.

Número 209
Signatura: CM 4267     CS. 8502
Descripción: Restos de cráneo y mandíbula de un indi-
viduo infantil de aproximadamente 9-10 años.

Número 210
Signatura: CM 4268     CS. 8503
Descripción: Cráneo de adulto, probablemente varón, 
de aproximadamente 40 años de edad. Mesocéfalo. 
Fuerte abrasión dental y enfermedad periodontal. Pérdi-
da de piezas dentales del maxilar izquierdo ante mortem 
con gran reabsorción alveolar (Bubner, 1976, Fig. 8)

Número 211
Signatura: CM 4269     CS. 8510
Descripción: Mandíbula grácil, incompleta, pertene-
ciente a un individuo adulto. Las piezas in situ presentan 
fuerte abrasión dental. Pérdida de la pieza dental 47 ante 
mortem.

Número 212
Signatura: CM 4270     CS. 8504
Descripción: Mandíbula robusta de un individuo adulto. 
Las piezas conservadas in situ presentan clara abrasión 
dental. Posiblemente corresponda con el cráneo CM 
4266 (número 208).

Número 213
Signatura: CM 4271     CS. 8509
Descripción: Mandíbula de un individuo infantil de 
aproximadamente 12 años de edad. Pérdida de todas las 
piezas dentales post mortem. Presenta la pieza dental 
38 intramandibular. El alvéolo de la pieza 37 presenta 
signos de osteítis.

Número 214
Signatura: CM 4272     CS. 8505
Descripción: Fragmento de mandíbula de adulto, de 
aspecto robusto. Pérdida de casi todas las piezas denta-
les post mortem. Conserva parte de la 36 y 41 con clara 
abrasión dental.

Número 215
Signatura: CM 4273     CS. 8508
Descripción: Mandíbula de individuo infantil de unos 7 
años de edad.

Número 216
Signatura: CM 4274     CS. 8507
Descripción: Fragmento izquierdo de mandíbula perte-
neciente a un individuo infantil, de aproximadamente 9 
años de edad. Conserva in situ las piezas dentales, 74, 
75 y 36, presentando las deciduales claros signos de 
abrasión dental.

Número 217
Signatura: CM 4275     CS. 8506
Descripción: Fragmento derecho de mandíbula perte-
neciente a un individuo adulto. Pérdida de las piezas 
dentales, 44, 45 y 46 post mortem. El alvéolo de la pieza 
46 muestra signos de fístula alveolar con osteítis. Las 
piezas 42 y 43, presentan ligeras líneas de hipoplasia del 
esmalte.

Número 218
Signatura: CM 780     CS. 8511
Descripción: Fragmento de mandíbula a la que le faltan 
ambas ramas ascendentes. Pertenece a un individuo 
adulto. Conserva varias piezas dentales presentando la 
33 un elevado desgaste en su cara labial, posiblemente 
causado por una mal oclusión dental. Asímismo, se ob-
serva un claro apiñamiento de las piezas 33, 34 y 35.



Catálogo de piezas conservadas en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante 113

210 208 209

217

213

218 216

215

214

211

212



Brazalete de mármol decorado. Restaurado (Catálogo nº 117).

Fusayola circular. Cerámica (Catálogo nº 95).



Andrés Rupérez, Mª.T. (1998) Colectivismo funerario 
neo-eneolítico. Aproximación metodológica sobre 
datos de la cuenca alta y media del Ebro. Institución 
“Fernando el Católico”. Excma. Diputación de Zara-
goza.

Aparicio Pérez, J. (2006) La labor de la SEAV de la 
Diputación Provincial de Valencia hasta 2005, Va-
lencia.

Aparicio Pérez, J., Pérez Ripoll, M., Vives Balma-
ña, E., Fumanal García, P. y Dupré Ollivier, M. 
(1982) La Cova de les Calaveres (Benidoleig, Alican-
te). Serie Trabajos Varios del S.I.P., 75, Valencia. 

Aparicio Pérez, J., San Valero Aparisi, J. y Martínez 
Perona, J.V. (1979) Actividades arqueológicas duran-
te el bienio 1977‑78. Varia I. Dpto. de Historia Anti-
gua. Serie Arqueológica nº 6, Valencia, pp. 205-273.

Aparicio pérez, j., San valero aparisi, J. y Martínez 
perona, J.V. (1983) Covacha Soler. Varia II. Serie 
Arqueológica II. Valencia, pp: 405-414.

Aparicio Pérez, J. et alii. (1983) Departamento de His-
toria Antigua. Actividades arqueológicas de 1979 a 
1982. Varia II. Dpto. de Historia Antigua. Serie Ar-
queológica nº 9, Valencia, pp. 199-495.

Arribas Palau, A. (1953) El ajuar de las cuevas sepul-
crales de Blanquizares de Lébor (Murcia). Memorias 
de los Museos Arqueológicos Provinciales, XIV, pp. 
78-126.

Arribas, A. y Molina, F. (1979) El poblado de los 
Castillejos en las Peñas de los Gitanos (Montefrío, 
Granada) En Cuadernos de Prehistoria de la Univer-
sidad de Granada. Serie Monográfica, 3, Granada.

Asquerino Fernández, Mª.D. (1978) Cova de la Sarsa 
(Bocairente, Valencia). Análisis estadístico y tipoló-
gico de materiales sin estratigrafía (1971–1974)”. Sa-
guntum, 13, pp. 99-224.

Asquerino Fernández, Mª D. (1985) Cerámicas pin-
tadas de las Cueva de los Mármoles, XVII Congreso 
Nacional de Arqueología, Logroño, 1983, Zaragoza 
pp. 239-248.

Ballester Tormo, I. (1928) Unas cerámicas interesan-
tes en el Valle de Albaida. Cultura Valenciana, Fascí-
culos III y IV, Valencia.

Belda Domínguez, J. (1928) Excavaciones en el Monte 
de la Barsella. Término de Torremanzanas (Alicante). 
Memorias de la J.S.E.A., nº 100, Madrid.

Belda Domínguez, J. (1931) Excavaciones en el Monte 
de la Barsella. Término de Torremanzanas (Alicante). 
Memorias de la J.S.E.A., nº 112, Madrid.

Belda Domínguez, J. (1943) El Museo Arqueológi-
co Provincial de Alicante. Memorias de los Museos 
Arqueológicos Provinciales, IV, Madrid, pp. 161-
169.

Belda Domínguez, J. (1944) Museo Arqueológico Pro-
vincial de Alicante. Memorias de los Museos Arqueo-
lógicos Provinciales, V, Madrid, pp. 159-162.

Belda Domínguez, J. (1944b). Un yacimiento de ma-
terial lítico en Torremanzanas. Actas y Memorias de 
la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y 
Prehistoria, XX, pp. 126-127, Lam. VII.

Belda Domínguez, J. (1945) Museo Arqueológico Pro-
vincial de Alicante. Memorias de los Museos Arqueo-
lógicos Provinciales, VI, Madrid, pp. 157-165.

Belda Domínguez, J. (1946) Museo Arqueológico Pro-
vincial de Alicante. Memorias de los Museos Arqueo-
lógicos Provinciales, VII, Madrid, pp. 143-153.

Belda Domínguez, J. (1949) Museo Arqueológico Pro-
vincial de Alicante. Memorias de los Museos Arqueo-
lógicos Provinciales, IX-X, Madrid, pp. 337-340.

Blance, B. (1971) Die Anfänge der Metallurgie auf der 
Iberischen Halbinsel. S.A.M., 4, Berlín.

bibliografía



Bibliografía116

Bernabeu Aubán, J. (1979) Los elementos de ador-
no en el Eneolítico Valenciano”. Saguntum, 14, pp. 
109‑126.

Bernabeu Aubán, J. (1982) La evolución del Neolítico 
en el País Valenciano. Aportaciones al estudio de las 
culturas neolíticas en el extremo occidental del Medi-
terráneo”. Revista del Instituto de Estudios Alicanti-
nos, 37, pp. 85-138.

Bernabeu Aubán, J. (1984) El vaso Campaniforme en 
el País Valenciano. Trabajos Varios del S.I.P., nº 80. 
Valencia.

Bernabeu Aubán, J. (1995) Origen y consolidación de 
las sociedades agrícolas. El País Valenciano entre el 
Neolítico y la Edad del Bronce. Actes de les Segones 
Jornades d´Arqueología, Alfàs del Pi, 1994, pp. 37-
60. Valencia.

Bernabeu, J. Molina,, Ll. y García, O. (2001) El mun-
do funerario en el horizonte cardial valenciano. Un re-
gistro oculto. Saguntum (P.L.A.V), 33, pp. 27-37.

Bernabeu, J., Pascual, J.Ll., Orozco, T., Badal, 
E., Fumanal, Mª.P., y García, O. (1994) Niuet 
(L’Alqueria d’Asnar). Poblado del III milenio a.C.”: 
Recerques del Museu d’Alcoi, 3, pp. 9-74. 

Bernabeu Aubán, J., Orozco Köler, T., Diez Casti-
llo, A., Goméz Puche, M., Molina Hernández, 
F.J. (2003). Mas d’Is (Penàguila, Alicante): aldeas y 
recintos monumentales del Neolítico Inicial en el Va-
lle del Serpis. Trabajos de Prehistoria, 60, pp. 39-59.

Bertolani, G. (1996) Cerámica. Lago de Rendina. Sito 
3. En Forme e tempi Della neolitizzazione in Italia 
meridionale e in Sicilia. V. Tiné (Ed.). I, Instituto 
Italiano de Arqueología Experimentale, Génova, pp. 
295-298.

Bolufer Marques, j. (2004) Museu de Xàbia. Xabia. 
Arqueología y Museo. Museos Municipales en el 
MARQ. Alicante, 2004, pp. 19-42.

Boronat Soler, J. D. (1983) Cova de les Meravelles 
(Jalón, Alicante). En Varia II. Departamento de His-
toria Antigua, Serie Arqueológica, nº 9, pp. 43‑77.

Bosch, A. Tarrús, J. (1992) Les ceràmiques d’estil 
Montboló dins l’evolució del Neolític a Catalunya. 
Estat de la investigació sobre el Neolític a Catalunya. 
9è Col.loqui Internacional d’ Arqueología de Puig-
cerdà, Puigcerda i Andorra, 1991, pp. 139-143. 

Borrego, M., Sala, F. y Trelis, J. (1992) La “Cova de 
la Barcella”, (Torremanzanas, Alicante). Serie Catá-
logo de Fondos del Museo Arqueológico Provincial, 
IV, Alicante.

Bover Bertomeu, J. (1944). Yacimientos arqueológicos 
de Javea. Reseña y catálogo de los objetos hallados 
en los mismos”. Saitabi, 13, pp. 263‑273.

Brothwell, D.R. (1987) Desenterrando Huesos. La 
excavación, tratamiento y estudio de los restos del 
esqueleto humano. Fondo de Cultura Económica. 
México.

Bubner, T. (1976) Acerca de la población campaniforme 
de la Península Ibérica”. Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología Castellonense, 3. Castellón, pp. 51-79.

Campillo Valero, D. (1994) Paleopatología. Los pri-
meros vestigios de la Enfermedad. Fundación Uriach 
1838, 5. Barcelona.

Campillo Valero, D. (1995) Mortalidad y esperanza 
de vida en la Península Ibérica, desde la Prehistoria 
hasta la Edad Media. En R. Fábregas Valcarce, 
F. Pérez Losada y C. Fernández Ibáñez (Eds.): 
Arqueoloxía da Morte. Arqueoloxía da Morte na 
Península Ibérica desde as Orixes ata o Medievo, 
Excmo. Cocello (Biblioteca Arqueohistórica Limiá, 
Serie Cursos e Congresos, 3), Xinzo de Limiá, pp 
317-340.

Chabas, R. (1891) Tesoro griego en el Mongó, El Archi-
vo, Tomo V, Cuaderno I, Valencia, 59-64.

Casabó i Bernad, J (2004) Paleolítico Superior Final y 
Epipaleolítico en la Comunidad Valenciana. MARQ. 
Serie Mayor, 3, Alicante.

Dánvila Collado, F. (1891) El Tesoro del Mongó. El 
Archivo, Tomo V, Cuaderno III, Valencia, pp. 167-
168.

Delibes De Castro, G. (1995) Ritos funerarios, demo-
grafía y estructura social entre las comunidades neo-
líticas de la submeseta norte. En R. Fábregas Val-
carce, F. Pérez Losada y C. Fernández Ibáñez 
(Eds.): Arqueoloxía de Morte. Arqueoloxía da Morte 
na Península Ibérica desde as Orixes ata o Medievo, 
Excmo. Cocello (Biblioteca Arqueohistórica Limiá, 
Serie Cursos e Congresos, 3), Xinzo de Limiá, pp. 
61-94.

De Miguel Ibáñez, Mª.P. (2004) El Fontanal (Onil, Ali-
cante): Aspectos antropológicos, paleopatológicos 
y rituales. En M.S Hernández Pérez y J.A. Mira 
Rico Home i paisatge, Actes del I Congres d’Estudis 
de la Foia de Castalla, pp. 219-228. 

Del Castillo Yurrita, A. (1928). La cultura del vaso 
campaniforme. Su origen y extensión en Europa, Bar-
celona. 

Del Castillo Yurrita, A. (1928). Cronología del vaso 
campaniforme en la Península Ibérica. Archivo Espa-
ñol de Arqueología, XVI, 388-435. 

Estremera Portela, Mª. S. (2003) Primeros agricul-
tores y ganaderos en la Meseta Norte: el neolítico 
en la Cueva de la Vaquera (Torreiglesias, Segovia). 
Arqueología en Castilla y León, Memorias, 11, Za-
mora.

Figueras Pacheco, F. (1945) Panorama arqueológico 
de Javea y sus cercanías. Archivo Español de Arqueo-
logía, 58, XVIII, pp. 1‑33.

Figueras Pacheco, F (1950) Cueva de la Magdalena, 
Prehistoria del Montgó. Anales del Centro de Cultura 
Valenciana, XVII, pp. 116‑126.

Figueras Pacheco, F y Fletcher Valls, D. (1958). 
Bibliografía de la provincia de Alicante. Comisión 
Provincial de Monumentos, Alicante.

Finlayson, C., Giles, F., Gutiérrez, J.Mª, Santiago, 
A., Mata, E. Allue, E y García, N. (1999) Recien-
tes excavaciones en el nivel neolítico de la Cueva de 
Gorham (Gibraltar. Extremo sur de Europa). II Con-



Bibliografía 117

grés de Neolític a la Península Ibèrica, Valencia, 
1999, Saguntum, Extra 2, pp. 213-221.

Fletcher Valls, D (1966). Nuevos vasos campanifor-
mes de la provincial de Valencia. IX Congreso Nacio-
nal de Arqueología, Valladolid, 1965, Zaragoza, pp. 
106-108.

Fletcher Valls, D (1974). Museo de Prehistoria de la 
Diputación Provincial de Valencia. Valencia.

Fletcher Valls, D. y Alcacer Grau, J. (1958) El 
Castillarejo de los Moros (Andilla, Valencia). Archivo 
de Prehistoria Levantina, 7, pp. 93-110. 

Fortea Pérez, F.J. (1973) Los complejos microlamina-
res y geométricos del Epipaleolítico Mediterráneo 
Español. Salamanca.

Fugazzola Del Pino, Mª.A. y Pesssina, A. (2002). San 
Pietrino. Lazio. La cerámica impresse nel Neolitico 
antico. Italia e Mediterraneo. M. A. Fugazzola Delpi-
no, A. Pessina y V. Tiné (Eds). Roma, pp. 363-371. 

Fumanal, MªP. y Badal, E. (2001) Estudio geomorfo-
lógico y paleogeográfico. En J. Bernabeu, P. Fumanal 
y E. Badal: La cova de les Cendres. Paleogeografía y 
estratigrafía, Valencia, pp.13-16. 

Fumanal, MªP. y Viñals Mª. J. (1989) El litoral de Xà-
bia: contrastes morfológicos y genéticos. Xàbiga, 5, 
pp. 7-16.

García Atienzar, G. (2004). Hábitat y territorio. 
Aproximación a la ocupación y explotación del terri-
torio en las comarcas centro-meridionales valencia-
nas durante el Neolítico Cardial. Villena, 2004.

Gil Mascarell, M., 1981 Bronce Tardío y Bronce Fi-
nal en el País Valenciano. El Bronce Final y El Co-
mienzo de la Edad del Hierro en el País Valenciano. 
M.L.A.V., 1, Valencia.

Guilaine, J. (1976-77) Le Neolíthique, le Chalcolítique 
et l´Âge du Bronze. Cahiers Ligures de Préhistoire et 
d’Archeologie, 25-26, pp. 111-150.

Gutiérrez, J.Mª., Prieto, Mª.C. y Ruiz, J.A. (1996) 
Yacimientos neolíticos al aire libre con cardiales: el 
asentamiento de Esperilla (Espera, Cádiz). Propuesta 
de otro modelo de neolitización para Andalucía Occi-
dental. I Congrés del Neolític a la Península Ibérica, 
Gavà-Bellaterra, 1995. Rubricatum, I, pp. 627-638.

Hernández, M. y Enguix, R. (2006) El Servicio de In-
vestigació Prehistórica y la Arqueología Valenciana. 
En H. Bonet, M.J. de Pedro, A. Sánchez y C. Ferrer 
(Coords.) Arqueología en blanco y negro. La labor 
del SIP 1927-1950, Valencia, pp. 17-32.

Hernández Pérez, M., Ferrer Marset, P y Catalá 
Ferrer, E. (2000) L’Art Esquemàtic,Centre d’Estudis 
Contestans, Cocentaina, Alicante. 

Hernández Pérez, M.S, Ferrer Marset, P. y Català 
Ferrer, E. (1988) Arte Rupestre en Alicante, Alican-
te, 1988.

Hernández Pérez, M.S, Ferrer Marset, P. y Català 
Ferrer, E. (200) La Sarga (Alcoy, Alicante). Catálo-
go de pinturas y horizontes artísticos. En M.S. Her-
nández y J.M. Segura (Coords) La Sarga. Arte rupes-
tre y territorio. Alcoy, pp. 51-100.

Hernández Pérez, M.S. y López Mira, J.A. (1992) 
Bronce Final en el Medio Vinalopó. A propósito de 
dos conjuntos cerámicos en el Tabaià (Aspe, Alican-
te). Estudios de Arqueología Ibérica y Romana. Ho-
menaje a Enrique Pla Ballester, Trabajos Varios del 
S.I.P., 89, Valencia, pp. 1-16 

Hernández pérez, M.S., Segura Martí, J.M. (1996) 
Simbolismo y ritos funerarios. Historia de l’Alcoià, 
el Comtat y la Foia de Castalla. Editorial Prensa Ali-
cantina S.A., pp 109-120.

Hernando Gonzalo, A. (1994) Aproximación al mundo 
funerario del Calcolítico en el sudeste español. Actas 
del II Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 
1991. Consellería de Cultura y Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía. Caja Sur. Córdoba, pp 167-176.

Idáñez Sánchez, J.F. (1986) Incineración parcial en los 
enterramientos colectivos eneolíticos del Sudeste es-
pañol. Actas de a Mesa Redonda sobre Megalitismo 
Peninsular. Madrid, pp: 165-167.

Lafuente Vidal, J. (1959) Museo Arqueológico Pro-
vincial de Alicante. Instituto de Estudios Alicantinos, 
Alicante.

Larrosa Morenata, G. (1988) Catálogo Espeleológico 
de la Comunidad de Xàbia. Revista Lapiaz, Ep. II, 
nº 17, pp. 27-39, Federación Territorial Valenciana de 
Espeleología.

Llobregat Conesa, E. (1963) Las cuevas de enterra-
miento eneolíticas en el Reino de Valencia. Memoria 
de Licenciatura. Ejemplar depositado en el S.I.P. 

Llobregat Conesa, E. (1966) Avance a una clasificación 
tipológica de la Edad del Bronce Valenciano: la colec-
ción del Museo Arqueológico Provincial de Alicante. 
IX Congreso Nacional de Arqueología, pp. 129-134.

Llobregat Conesa, E. (1975) Nuevos enfoques para el 
estudio del período del Neolítico al Hierro Antiguo 
en la Región Valenciana. Papeles del Laboratorio de 
Arqueología de Valencia, 11, pp. 119‑140.

Llobregat Conesa, E. (1979) Iniciación a la Arqueo-
logía Alicantina. 2ª Ed. Publicaciones de la Caja de 
Ahorros Provincial, Alicante.

Llobregat Conesa, E. (1989) El Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante, Valencia.

Llobregat, E., Martí, B., Bernabeu, J., Villaver-
de, V., Gallard, Mª D., Pérez, M., Acuña, J.D. 
y Robles, F. (1981) Cova de les Cendres (Teulada, 
Alicante), informe preliminar. Revista del Instituto de 
Estudios Alicantinos, 34, pp. 87-111.

Lomba Maurandi, J.,1991-1992 La cerámica pintada 
del Eneolítico en la Región de Murcia”. Anales de 
Prehistoria y Arqueología, 7-8, pp. 35-46.

López Padilla, J.(1997) El material ossi de la Cova del 
Montgó (Xàbia). Les excavacions de J. Belda (1935-
1936). Aguaits, 13 – 14, pp. 175-182.

López Seguí, E., García Bebiá, M.A. y Ortega Pé-
rez, J.A. (1990-91) La Cova del Cantal (Biar, Alican-
te)”. Lucentum, IX-X, pp: 25-49.

Lorrio Alvarado, A. (1996) Materiales cerámicos de 
la Cova de Bolumini (Alfafara) en el Museo Camilo 



Bibliografía118

Visedo de Alcoy. Recerques del Museo de Alcoi, 5, 
pp. 191-198

Martí Grivé, S.F. (1936) L’Esquerda de les Roques del 
Pany (Penedés). Anuario del Institut d’Estudis Cata-
lans, vol. VIII, 19 y ss.

Martí Oliver, B. (1977) Cova de l’Or. Serie Trabajos 
Varios del Servicio de Investigación Prehistórica de 
la Dip. Prov. de Valencia, 51. Valencia.

Martí Oliver, B. (1978) El Neolítico Valenciano. Tesis 
Doctoral. Ejemplar inédito despositado en el Servicio 
de Investigación Prehistórica de Valencia.

Martí Oliver, B. (1983) La Muntanya Assolada (Alzi-
ra, Valencia). Lucentum, II, pp. 43-67.

Martí Oliver, B. (2006) Cultura material y arte ru-
pestre Esquemático en el País Valenciano, Aragón y 
Cataluña. En J. Martínez y M. Hernández (eds) Arte 
Rupestre Esquemático en la Península Ibérica (Actas 
del Congreso), Comarca de Los Vélez, 2004), Alme-
ría, pp. 119-147.

Martí Oliver, B. (e.p.) Cuevas, poblados y santuarios 
neolíticos: una perspectiva mediterránea. IV Congre-
so del Neolítico Peninsular, Alicante, 2006.

Martí Oliver B., Pascual Pérez, V., Gallart Mar-
tí, M.D., López García, P., Pérez Ripoll, M., Acu-
ña Hernández, J.D. y Robles Cuenca, F. (1980) 
Cova de l’Or, Beniarrés, Alicante). Trabajos Varios 
del S.I.P., 65, Valencia.

Martí Oliver, B. y Juan Cabanilles, J. (1987) El 
Neolític Valencià. Els primers agricultors y rama-
ders, Valencia.

Martí Oliver, B. y Hernández Pérez, M.S. (1988) 
El Neolític Valencià. Art rupestre i cultura material. 
Valencia.

Martín, D., Camalich, Mª D. y Tarquís, E. (1983) La 
cerámica con decoración pintada del Eneolítico en 
Andalucía Oriental. Tabona. Revista de Prehistoria y 
Arqueología y Filología clásicas, pp. 95-129. 

Martinez Santa Olalla, J (1946) Esquema paletnoló-
gico de la Península Hispánica. Publicaciones del Se-
minario de Historia Primitiva del Hombre, Madrid.

Molina Grande, M.C. (1990) La Cueva de los Tiestos 
(Jumilla, Murcia). La cerámica pintada. Homenaje a 
Jerónimo Molina, Murcia, pp. 51-72.

Navarrete Enciso, Mª. S. (1976) La Cultura de las 
cuevas con cerámica decorada en Andalucía Orien-
tal. Univ. de Granada, Granada.

Navarrete Mª. S. y Capel, J. (1977) La Cueva del 
Agua de Prado Negro (Iznalloz, Granada). Cuader-
nos de Prehistoria de la Universidad de Granada, 2, 
pp. 19-62 

Navarrete, Mª.S., Carrasco, J., Capel, J., Gámiz, J. 
y Aníbal, C. (1983) La Cueva “CV-3” de Cogollos-
Vega (Granada). Cuadernos de Prehistoria de la Uni-
versidad de Granada, 8, pp. 9-70.

Navarrete, Mª S., Carrasco, J., Gámiz, J., y Jiménez, 
S. (1985) La Cueva de los Molinos (Alhama, Grana-
da). Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de 
Granada, 10, pp. 31-65.

Odetti, G. (1999) Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata y 
Fase Protolagozza. En Tiné, S. (1999). Il Neolitico 
nella caverna de Arene Candide (scavi 1972-1977). 
Instituto Internazionali Studi Liguri-Bordighera, Ins-
tituto di Science Archeologique-Genova, Instituto 
Italiano Archeologia Sperimentale-Genova, Bordig-
hera, pp. 181-200 y figs y 201-206 y figs. 

Olivier, G. y demoulin, F. (1976): Practique Anthropo-
logique. Université Paris, 7.

Ortiz, R., Pérez, G., Silvestre, Ll. García, A., Duar-
te, F., Valor, J.P (2002) El context arqueològic de la 
Canal i de la Sarga. En M.S. Hernández y J.M. Segura 
(Coords) La Sarga. Arte rupestre y territorio. Alcoy, 
pp. 185-193.

Pascual Pérez, V. (1957) Un nuevo ídolo oculado pro-
cedente de la cueva Bolumini (Alfafara-Alicante)”. 
Archivo de Prehistoria Levantina, VI. Valencia, pp. 
7-13.

Pellicer Catalán, M (1963). Estratigrafía prehistórica 
de la Cueva de Nerja. Excavaciones Arqueológicas en 
España, 16. Madrid.

Pérez Botí, G. (1999) La Cova de la Sarsa (Bocairent. 
Valencia). La colección Ponsell del Museo Arqueo-
lógico Municipal de Alcoi. Recerques del Museu 
d’Alcoi, 8, pp. 89-109.

Pérez Botí, G. (2001) La Cova de la Sarsa (Bocairent. 
Valencia). La decoración figurada de su cerámica neo-
lítica. Recerques del Museu d’Alcoi, 10, pp. 43-58.

Pérez-Pérez, A. (1996): “Problemática de la caracteri-
zación de las condiciones y calidad de vida de po-
blaciones humanas de épocas pasadas”. En: Villa-
laín, J.d.; Gómez, C.; Gómez, F., (Eds.): Actas del 
IIº Congreso Nacional de Paleopatología (Valencia, 
octubre de 1993). Valencia, pp. 405-413.

Pla Ballester, E. (1958) La Covacha de Ribera (Culle-
ra‑Valencia). Archivo de Prehistoria Levantina, VII, 
pp. 23‑54.

Pla Salvador, G. (1955) Catálogo de Cavidades de la 
Provincia de Alicante. Espéleon. Año VI nº 1-2, pp. 
37-50, Instituto de Geología de Oviedo. 

Ponsell, F (1928) La Cova de la Sarsa. Archivo de 
Prehistoria Levantina, I, 

Ramón Fernández, N (2006) La cerámica del Neolítico 
Antiguo en Aragón. Caesaraugusta, 77. 

Salva, A. (1966). Material cerámico de la Cueva del 
Montgó (Javea) en la provincia de Alicante IX C.N.A., 
Valladolid, 1965, Zaragoza, pp. 95‑99.

San Nicolás del Toro, M. (1987) Materiales arqueo-
lógicos procedentes de las cuevas naturales de las 
Palomas, Conchas y Humo (Peña Rubia, Cehegín, 
Murcia). Caesaraugusta, 64, pp. 87‑118.

San Valero Aparisi, J. (1942) Notas para el estudio de 
la cerámica cardial en la Cova de la Sarsa (Valencia). 
Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antro-
pología, Etnografía y Prehistoria, XVII, pp. 87-126.

San Valero. J. (1975) Los hallazgos antiguos del Neo-
lítico de Gibraltar. Papeles del Laboratorio de Ar-
queología de Valencia, 11, pp. 75-108. 



Bibliografía 119

Savory, H. N. (1968) Spain and Portugal. The Prehis-
tory of the Iberian Peninsula, Thames and Hudson, 
London.

Schubart, H. (1963) Unter Suchungen an den Iber-
ischen Betesfigungen des Montgó bei Denia (prov. 
Alicante). Madrider Mitteilungen, 4, pp. 51-86. 

Segarra Llamas, J. (1985) Javea. Sus orígenes y su 
historia. Ed. patrocinada por el Ayto. de Javea, Va-
lencia. 

Segarra i Martí J. (2004). José Segarra Llamas. Sem-
blanza. Xàviga, 8, pp. 7-8.

Senent Ibáñez, J.J. (1941) El año arqueológico valen-
ciano. Almanaque Las Provincias, pp. 119-122, Va-
lencia. 

S.E.C.E.X. (1991) Catàlec de Coves y Avencs de Xàbia, 
M.I. Ajuntament de Xàbia.

Simón García, J.L. (1987) Xàbia a la Edat del Bronze 
Xàbiga, 3, pp. 7-36.

Simón García, J.L. (1990) Catálogo y estudio de los 
fondos prehistóricos (del V al II milenio) de los Mu-
seos de La Marina Alta”. Ayudas a la Investigación, 
1986‑87, V. III, Instituto de Estudios Juan Gil‑Albert, 
Alicante, pp. 105‑122.

Simón garcía, J.L. (1998) La metalurgia prehistórica 
valenciana. Trabajos Varios del Servicio de Investi-
gación Prehistórica. Valencia.

Soler Díaz, J.A. (1993) Prehistoria en Alicante. Museo 
Arqueológico Provincial, Diputación de Alicante.

Soler Díaz, J.A. (1997). La “Cova del Montgó”. En el 
marc del fenomen funerari del III mil.lenni a.C. a la 
Marina Alta. Aguaits, 127-155

Soler Díaz, J.A. (2000). El Museo Provincial de Ali-
cante como proyecto centenario. Canelobre, 41-42, 
pp. 35-54.

Soler Díaz, J.A. (2002) Cuevas de inhumación múltiple 
en la Comunidad Valenciana. Real Academia de la 
Historia-Museo Arqueológico Provincial de Alicante. 
Madrid-Alicante.

Soler Díaz, J.A., Ferrer García, C., González Sam-
périz, P., Belmonte Mas, D., López Padilla, J.A., 
Iborra Eres, P., Cloquell Rodrigo, B., Roca De 
Togores Muñoz, C.; Chiarri Rodrigo, J., Rodes 
Lloret, F. y Martí Lloret, J.B. (1999) Uso funera-
rio al final de la Edad del Bronce de la Cova d’En Par-
do, Planes, Alicante. Una perspectiva pluridisciplinar. 
Recerques del Museo d’Alcoi, 8, pp: 111-117.

Soler Díaz, J.A. y López Padilla, J.A. (2000) El po-
blado de la Edad del Bronce de la Serra Grossa. Un 
referente para la Historia de la Arqueología en Ali-
cante. Festa. Revista Oficial de les Fogueres de Sant 
Joan, Alicante, pp. 33-37.

Soler García, J.Mª (1987) Excavaciones arqueológi-
cas en el Cabezo Redondo, Villena, Alicante. Ayun-
tamiento de Villena, Instituto de “Estudios Juan Gil 
Albert”, Alicante.

Taracena, B. Pericot, L. y Cabré, J., 1951: Informe 
acerca de la autenticidad de los objetos hallados en 
el Bancel de la Corona, de Mas de Is, término de Pe-

náguila (Alicante)”. VI Congreso Arqueológico del 
Sudeste (Alcoy, 1950). Cartagena, pp. 42-59.

Tarradell Mateu, M. (1969) Noticia de las recientes 
excavaciones del Laboratorio de Arqueología de la 
Universidad de Valencia” X C.N.A., Mahón, 1967, 
pp. 183-186. 

Tarradell Mateu, M. (1988) Prehistòria i Antigüetat. 
En M. Sanchis Guarner y Prehistòria i Antigüetat. 
Època Musulmana. Història del País Valencià, I, 
Barcelona. 

Tiné, V. Tiné, S. (1999). Transizione tra Neolitico An-
tico e Neolitico Medio: le ceramiche dello stile Po-
llera. Strato 13. Il Neolitico nella caverna de Arene 
Candide (scavi 1972-1977). Instituto Internazionali 
Studi Liguri-Bordighera, Instituto di Science Archeo-
logique-Genova, Instituto Italiano Archeologia Speri-
mentale-Genova, Bordighera, pp. 142-180 y figs. 

Tiné, V. y Natali, E. (1996) Cerámica. Favella. En For-
me e tempi Della neolitizzazione in Italia meridionale 
e in Sicilia. V. Tiné (Ed.). I, Instituto Italiano de Ar-
queología Experimentale, Génova, pp 299-318. 

Torregrosa, P. y Jover, P. (2004) La cerámica. En P. 
Torregrosa y E. López (Coord): La Cova de San Martí 
(Agost, Alicante). Serie Excavaciones Arqueológicas, 
Memorias. MARQ, Alicante, pp. 33-39.

Tunzi Sisto, A.M. (1996) Cerámica. Basso Tavoliere. 
En Forme e tempi Della neolitizzazione in Italia me-
ridionale e in Sicilia. V. Tiné (Ed.). I, Instituto Italiano 
de Arqueología Experimentale, Génova, pp 267-268.

Ubelaker, D.H. (1994) Human Skeletal Remains. Ex-
cavation, analysis, interpretation. Taraxakum. Was-
hington.

Vv. Aa. (1985): Historia de la Provincia de Alicante, 
Tomo II. Ediciones Mediterráneo S.A. Murcia.

Vernet, J.L., Badal, E y Grau, E (1987) 
L’environnement végetal de l’homme au neolíthique 
dans le sud-est de l’Espagne (Valence, Alicante) : 
première synthèse d’après l’analyse anthracologique. 
Prémieres Communautés Pausannés en Mediterranée 
occidentale. Colloque International du CNRS (Mont-
pellier, 1983), pp. 131-136. 

Villalba, Mª J., Bañolas, L., y Edo, M. (1992) Les 
ceàmiques decorades del complex miner de Can Tin-
torer relacionables amb les del Chassià meridional 
clàssic. Estat de la investigació sobre el Neolític a 
Catalunya. 9è Col.loqui Internacional d’ Arqueo-
logía de Puigcerdà, Puigcerda i Andorra, 1991, pp. 
223-227.

Walker, M.J. (1985) Characterising Local Southeas-
tern Spanish Populations of 3000-1500 B.C. BAR 
International Series 263.

Walker, M.J. (1989) Ensayo de caracterización de po-
blaciones del sureste español 3000 a 1500 a.J.C. Uni-
versidad de Murcia.

Yñiguez Navas, C. (1996) Estudios sobre paleopatolo-
gía otorrinolaringológica”. Miscel-lanea Arqueologi-
ca: 1996-1997. Museu d’Arqueologia de Catalunya, 
pp. 205-214.




